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MAQUILACERO, S.A. DE C.V.
AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS No, 1220
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N..L.
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No. 108308
FACTURA No. 25297 FECHA 28 de octubre de 2013
DESTING Tultitlan,Estado de Mexico,Mexico CLIENTE Plesa Anahuac y Cias 5,A, de C .V,
ESPECIFICACIONES
TUBO CUADRADO SOLDADD
COMPOSICION QUIMICA
S§/No. [COLADANo.— T =T | 5 | =i Cu Ni_ [ Mo | At | ¥ [Nb(C}] Ti
1 134742 0,086 0.348 0.023 0.00% 0,012 0,027 0425 0.007 0.045 {.006 0.042 0033
: CANTIDAD) PRUEEAS AL PRODUCTO
S/No. DESCRIPCION No. De ASTM | COLADA No. L. ELASTICO R, TENSION Tow ELON
TON (KST) (KSI) .
1 |PTR 4 X 4 C-3/16,6.10Mts. 16,550 AS00 134742 46.138 60.676- 33
Grado B

NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE EL MATERIAL DESCRITO SATISFACE

LOS RESULTADOS DE PRUEBA,

LA COMPOSICION QUIMICA COMQ LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS AL PRODUGTO
SON TRANSCRIPCION DE LOS CERTIFICADOS DEL PROVEEDOR DE ACERO,

CHIEF INSPECTOR: Felipe Méndez Ortlz




