
1 r FLI\If-005-7 1 CLIENTE: P L E S A  A N A H U A C  Y CIAS.  S.A. DE C.V. JNUMERO 1 PTM-78735C-2011 1 
PROCARSA, S.A. DE C.V. 

I ' PRUEBAS DE TENSION II ANALISIS QUIMICO % EN PESO I I 
DIAMETER : 16" 

DIAMETRO : [ESPESOR DE PARED ]GRADO : IPRESION HIDROSTATICA: 

CERTIFICADO DE CALIDAD 
DE PRUEBAS FISICAS-QUIMICAS 

QUALITY CERTIFICATE OF TEST PHYSICALS-CHEMICAL 

WALL THICKNESS 0.250" 

CUSTOMER: 

PEDIDO CLIENTE /P.O. 

PEDIDO INTERNO 11.0.  3406  

PARTIDA (S) 

ITEMS 94430-20 

ASTM A53-B GRADE : 

NUMBER 

FECHA 

DATE 

HLDROSTATIC TEST: 4 6  ~ ~ / c r n '  6 6 0  PSI 

FEBRERO 04,2011 


