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FLM-085-7 (CLIENTE: PLESA ANAHUAC YV CIAE.SA.DECV. RO FTM-55M-2008

PROCARSA,S.A.DE C.V. CERTIFICADO DE CALIDAD (CUSTOMER: InuMBIR
DE PRUEBAS FISICAS-QUIMICAS PEDIDO CLIENTE #.0. NiA
FEDIDO INTERNCO / LO. |FECHA
QUALITY CERTIFECATE OF TEST PEYSICALS-CHEMICAL PARTIDA (5) DATE JUNIO 29, 2008
N/A
TAMARD ESFESOR BE FARED GRADD : RESION HIDROSTATICA:
*En N/A 'WALL TEICKNESS N/A Q"I’ﬂ : NiA HIDROSTATIC TEST: -N/A-
PRUERAS DE TENBION ANALISES QUIMICO % EN FESO
TENSILE TERT CHEMICAL ANALYSES FERCENT WEIGHT
LMY ELASTICO | WATSMA TDSION
raTr | mmrnosera | conama | vEmosraswGra | Tonme stemwcr| % monc| Lewr C Mn P 8 Ch v Ti Si Cu Al Ca Cr Ni Mo
rrem | mescerrrion Ay P51 ®5L b Y.oTS 3
1 8B-1 Lc] 179744 51 565 83 538 35 0.81 0.124 081 0.013 | 0.007 - - - 0288 0.010 0.032 0.0015 0.030 0.020
2 2-3 Lc| 181108 52 304 B4 343 35 081 G121 0.80 0.022 0.004 - - T - 0.306 0.020 0.028 0.0015 0.030 0.020 )
PARTIDA DIMENSIONES GRADO PARTIDA No. PEDIDO
ITEMS SIZE GRADE ITEM P.O.

1 8" XB"XD0.375" ASTM AS00-B 83247-50 1682

2 12" X 12 * X 0.375" ASTM AS00-B 93803-30 1582
CERTIFICAMOS QUE LA TUBERIA AQUI DESCRITA CUMPLE Y HA SIDO iaﬂggigggggxsi
FABRICADA, MUESTREADA, PROBADA E INSPECCIONADA DE ACUERDO BEEH MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN
CON LOS REQUNSITOS APLICABLES DE LA ESPECIFICACION: ACCORDANCE WITH APPLICABLE REQUIREMENTS OF SPECIFICATIONS:

s PEREZ
QUALITY ASSURANCE MANAGER




