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[CLIENTE: FERRETERA ANAHUAC, S.A. DE C.V. [ i kb )
' 1545 DEL 09-03-99
oireccion:  VALLE DE LAS ALAMEDAS NO.66 FACTURA N
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO
| DESCRIPCION ESPECIFICACION COLADA )
. REDUCCION CONCENTRICA A/C DE 4”x1” C-80 < d A234 WPB 40729
2 2
: | MATERIA
4 NORMAL 1ZADO
5 ] B
COMPOSICION QUIMICA
( MATERIAL c Si Mn P B Cr Ni Mo OTROS )
' ASTM A 106-B 0.19 0.26 10.62 ‘\0.012 0.003 (0.040 |0.040 | 0.030 X
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PROPIEDADES MECANICAS Y PRUEBAS
" oy R
; 40729 29.66 b47.91 = 41.00 BUENO 131
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( Certificamos que este material fue fabricado de acuerdo a OBSERVACIONES:
las especificaciones que marca la norma correspondiente,
siendo la composicién del material la que proporciona el
fabricante de la materia prima (
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