PRODUCTOS FORJADOS

CHP

PEDRO CHAPA VILLEGAS
CERTIFICADO DE CALIDAD
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, 8.A. DEC.V. FOLIO No. FECHA
2748 20-Mar-09
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 66-0 SAN FRANCISCO CHILPAN REMISION FACTURA
TULTITLAN EDG, DE MEXICO
FLUENGIA RESIST. ALARG, APLASTAM, DUREZA
COLADA DESCRIPCION ESPECIF, MATERIAL Ka/MM2 Kg/MM2 | EN 2 PULG, MV BHN
35242 RED. EXC. DE4" X 3" C.5TD SOLD. A/C A234WPB 04 PZS SA234WPB | S8A106-B 31.12 48.16 41.70% BUENO 137
15605 RED. EXC. DE 8" X 3" C. STD SOLD. A/C A234WFB 04 PZS SA234WPB | SAT06-B 33.39 51.39 42.00% BUENO 76,9 HRB
COLADA C Si Tin P 5 Cr Ni Mo Cu v Nb OTROS NACE MR 01-75
35242 0.130 0.240 1.090 0.012 0.001 0.040 0.042 0.020 0.057 0.002 0.001 X 2003
15605 0.170 0.280 0.670 0.009 0.001 0.050 0,050 0.037 0.130 0.000 0.000 X 2003
A
LOS BIENES SERAN GARANTIZADOS CONTRA CERTIFICAMOS QUE ESTE MATERIAL FUE FaBRIcaDO] OBSERVACIONES:
DEFECTOS DE FABRICACION, MATERIALES Y \: DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE MARCA IMARCA DE FABRICA: CHP Y/O LOGOTIPO
FUNCIONAMIENTO EN UN PERIODO MINIMO DE o A NORMA CORRESPONDIENTE, SIENDO LA COMPOSICION|MATERIAL NORMALIZADO DE ORIGEN A 900° C Y ENFRIADO EN AIRE
12 MESES DE OPERACION Y/O 18 MESES "‘\i DEL MATERIAL LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTEJEN CALMA
DESPUES DEL EMBARQUE | DE LA MATERIA PRIMA [FORJADO EN MEXICO
CONTR?L CALIDAD ASME 1l -2004

PRIMERA CERRADA 18 DE JULIO No.4, LAS ANIMAS TEPOTZOTLAN EDO.MEX. C.P. 54616



