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CERTIFICADO No:
No. DE EMBARQUE:

10121
PN - 010121

" T OO

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y COMPARIAS SA DE CV CERTIFICADO DEL PRODUCTO
DIRECCION AV VALLE DE LAS ALAMEDAS # 60 PARA TUBO MAYOR A 2" APLICA PRUEBA DE APLASTAMIENTO
COL SAN FRANCISCO CHILPAN PARA TUBODE 2" v MENORES APLICA PRUEBA DE DOBLEZ
TULTITLAN EDOC. DE MEXICO
PRUEBADEDOBLEZ: [~ ] PRUEBA DE APLASTAMIENTO :  []
FECHA: 7 DE MAYO DEL 2008
PART. | CANT. |UNIDAD ﬂmwﬁm rnw.ﬂm_,. M. COLADA DESCRIPCION mnmmnomﬁ_%» ESPEC | GRADO| TIPO w”mﬂ.mm“ RECUBRIMIENTO  REQ ESPECIALES
; 91 | Pzas [ 0s90 | 640 480249 TUBG DE 32 DIAM NOMINAL 0113" | As3 A |ERW| 700 GALVANIZADO ROSCADO
p 51 | PZAS | 1100 | Ba0 279628 TUBO DE 1 1/4" DIAM NOMINAL | 0 120" | As3 A | ERW| 1200 BARNIZADO LSO
3 176 PZAS 4 560 6.40 179751 TUBO DE 1 1/2* DIAM NOMINAL 0.145" ASZ A ERW 1200 BARNIZADO LISO
4 | 152 | Pzas |23900] 620 280845 TUBO DE & DIAM NOMINAL 0250 | A53 B | ERW| 1580 - BARNIZADO 1se
280501 TUBO DE & DIAM. NOMINAL 0250° | As3 B | ERW| 1580 BARNIZADO )
281630 TUBO DE 6" DIAM NOMINAL 0.250" | A53 B | ERW| 1580 BARNIZADG Liso
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS ki
No. COLADA | ¢ Mn P s Si Cu b cr I M [ Mo ¥ LIMITE ELASTICO (PS1) ULTIMA TENSION (PS1) % ELONGACION |
480249 0037 | 0160 | 0010 [0010]| 0016 | 0.030 ] 0.030 | 0030 | 0005 | 5,002 43350 56750 3%
279628 0050 | 0170 | 0015 [0010| 0.016 | 0020] 0030 | 0.030 ] 0008 | 6002 42150 58350 6%
179751 0370 | 0016 0010 [ 0010 [0040 0020 [0.040 0007 o003 42450 58100 %%
280845 0650 | 0015 | 0010] 0.012 | 0020 0.020] 0020 | 0004 | 0,003 51100 71250 3B% |
280501 0650 | 0015 J0008| 0011 [ 0020|0030 0020 0008 | 0.002 T 71300 38 “
281630 0670 | 0014 | 0009 0016 | 0.020| 0030 0030 | 0010 | 0.002 51450 71650 35%
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PYTCO S.A. DE C.V

ADO EN ESTE CERTIFK




