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CERTIFICADO No:
No. DE EMBARQUE:

10081
PN - 010081

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y COMBARIAS SA DE CV CERTIFICADO DEL PRODUCTO
DIRECCION AV VALLE DE LAS ALAMEDAS # 80 PARA TUBO MAYOR A 2" APLICA PRUEBA DE APLASTAMIENTO
COL SAN FRANCISCO CHILPAN PARA TUBO DE 2" Y MENORES APLICA PRUEBA DE DOBLEZ
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
PRUEBA DE DOBLEZ - = PRUEBA DE APLASTAMIENTO B
FECHA 28 DE ABRIL DEL 2008
PART.| CANT. |UNIDAD _”._M.% r_w__ﬂm. No. COLADA DESCRIPCION Mmmvomcm_.nﬂ ESPEC.| GRADO| TiPO wmwﬂmu RECUBRIMIENTO  REQ. ESPECIALES
B 182 | PZAS | 13340| 8640 177411 TUBO DE 3' DIAM NOMINAL 0216° | A53 A |ERW| 2220 BARNIZADO !.
[ 179395 TUBO DE 3" DIAM NOMINAL 0216" | As3 A | ERW| 2220 BARNIZADO
177415 TUBO DE 3" DIAM NOMINAL 0216" | AS3 A |ERW]| 2220 BARNIZADO
280610 TUBO DE 3' DIAM NOMINAL 02168 | As3 A | ERW]| 2220 BARNIZADO
2 254 | PZAS | 2100 | 840 481181 TUBO DE 172" DIAM NOMINAL 0109 | A53 A | ERW| 700 GALVANIZADO
_ 1 _
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
Ne. COLADA c Mn P s Si Cu Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
177411 0088 | 0520 | 0015 | 0010 0043 | 0020 0030 | 0005 | 0002 56500 70400 5%
179395 0056 | 0700 | 0015 | 0008 0012 | 0020 0020 0 0 57450 71300 T36%
177415 0051 | 0540 | 0015 | 0008 | 0012 | 0020 0020 3 58100 T 71350 36%
280510 0088 | 0890 | 0015 | 0010 0010 | 0020 0030 57100 f [ e
481181 0 049 0017 | 0012 0008 | 0030 0030 0030 42250 1T 36%




