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CUENTE PLESA ANAHUAC Y COMPARIAS SA DE CV CERTIFICADO DEL PRODUCTO , Yy S eA v *

DIRECCION AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS # 60 T - - _
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN E_nm w.._.h L.mm f...\ie, ST

TULTITLAN EDO, DE MEXICO

CEAMINC Lo v

FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2008

1 a1

PART.| CANT. |UNIDAD ﬂwuw Jw..m Ne. COLADA DESCRIPCION Mmmwmcm%. ESPEC.| GRADO| TIPO wuﬂvmz | RECUBRIMIENTO  REQ. ESPECIALES
1 91 | PZAS | pgeo | 6.40 483035 TUBO DE 3/4" DIAM_ NOMINAL 0.113" | As3 A |eErRw]| 700 BARNIZADO LISO
2 148 | PZAS | 5080 | 640 483034 TUBO DE 2" DIAM. NOMINAL 0154" | AS3 A |Erw| 2300 BARNIZADO LISO
186091 TUBO DE 2" DIAM. NOMINAL 0.154" | As3 A |ERW| 2300 BARNIZADO LIso
486548 TUBO DE 2" DIAM. NOMINAL 0.154" | As3 A TERW| 2300 BARNIZADO LISO
3 78 | P2AS. | 5560 | &40 185885 TUBG DE 3" DIAM. NOMINAL 0216" | AS3 A |ERwW]| 2220 BARNIZADO LISO
4 122 | PZAS. | 1920 | B840 183531 TUBO DE 1" DIAM. NOMINAL 0133 | As3 A |Erw]| 700 BARNIZADO LISO
5 44 PZAS. | 1120 6.400 482773 TUBQ DE 1 1/2" DIAM. NOMINAL 0.145" A53 A ERW 1200 BARNIZADO LISO
6 19 | PZAS | 1040 | 640 183830 TUBO DE 2 1/2° DIAM. NOMINAL | 0203 | AS53 A |ErRw]| 2500 BARNIZADO LISO
7 20 | PzAS | 2030 | 640 185337 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL P-500 | AS53 A | ERW]| 1500 BARNIZADO LISO

COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No.COLADA [ ¢ Mn P s si Cu | Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSH ULTIMA TENSION (PSH) % ELONGACION
483035 0045 | 0180 | 0.010 |0007 ] 0008 | 0.030] 0.020] 0.030 | 0.007 | 0.002 42350 58200 36%
483034 0040 | 0170 | 0015 | 0018 0.007 | 0.030 [ 6.020 | 0.030 | 0.004 | 0.002] 42450 58400 _ 35%
186091 0050 | 0170 | o012 |ooto] 0022 J0.017] 0022 ] 0.025 | 0.004 | 0.002 44250 58500 35%
486548 0060 | 0180 | 0.014 |o0011| 0018 | 0020 0.025] 0.030 | 0.003 | 0.001 42100 55300 35%
185885 0060 | 0.720 | 001¢ | o0014] 0007 | 0022] 0027 | 0024 | 0.005 ] G003 57250 71200 4%
183531 0050 | 0200 | 0011 |[0o008] 0017 | 0.010] 0.020] 0.020] 0.007 | 0.002 42350 58150 36%
482773 0050 | 0170 | 0016 |0012| 0014 | 0.010] c.020 | 0.020 ] 0.003 | 0.003 42300 55200 35%
183830 0.050 | 0170 | 0012 |o0018| 0005 | 0030|0030 [ 0.030 | 0.004 | 0.002 42300 58750 36%
185357 0.060 | 0180 | 0014 |0011| 0010 | 0020 ] 0.020 | 0.030 | 0.005 | 0.003 46200 59350 6%
Pl

PYTCO 5.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS FRODUCTOS ARRISA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS R QLISITTS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN TODAS SUS
FRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DF CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO SA DE CV. EN LA ADMINISTRACION OE IDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL PEDIDC EN REFERENCIA LOS REGISTROS
.cmimz_.JOm EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION ¥ PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS vnOO.._oj QUi CEATIFICADOS, S5ON RETENDOS EN LDS ARCHIVOS DE PYTCO 3.4 DE CV. POR UN PERIODO DE

5 AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISFOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOUCITUD POR ESCRITO EL COMPR H P >
:...mnd.fr.Qm EL DOCUMENTO ORIGINAL

ING. JOSE ANGEL VILTARREAL

GERENTE DE CALIDAD F.ud 10-14




