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PESCO | LONG CEDULAJ PRESION
PART. | CANT. |UNIDAD (Kgs) (Mts) No. no_rb_uw DESCRIPCION . ESPEC.| GRADO | TIPO PBAPSI) RECUBRIMIENTO rmo. ESPECIALES
1 370 | PZAS. | 12750 640 188275 TUBO DE 2" DIAM. NOMINAL 0.154" | A53 A . |ERW] 2300 BARNIZADO LiISO
482402 TUBO DE 2" DIAM NOMINAL 0.154" | A53 A ERW{ 2300 BARNIZADO LISO
482407 TUBO DE 2° DIAM NOMINAL 0.154" | As3 | -A. .| ERW/[ 2300 BARNIZADO LISO
2 19 | PZAS | 1.040 .40 287122 TUBO DE 2 1/2" DIAM NOMINAL 0.203" | AS3 A | ERW| 2500 BARNIZADO LISO
3 170 | PZAS | 17300] 6.40 287918 TUBO DE 4" DIAM NOMINAL 0237 | As3 ‘A ERW! 1900 BARNIZADO LISO
287920 TUBQ DE 4" DIAM NOMINAL 0237 | A53 | -A |ERW/| 1900 - BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS oy,
No. COLADA & Mn P 5 Y Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO {PS]) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
188275 0046 | 0.180 | 0010 |oooe| oooe | 0030 0020] 0030 0003 | 0.001 48350 58450 6%
482402 0.046 | 0390 | 0013 |0009| 0014 | 0.020| 0020 0.050 | 0010 | 0.003 48100 58200 36%
482407 0.048 | 0390 | 0010 | 0006 | 0013 | 0.010] 0010 | 0030 0008 | 0002 48450 58700 6%
287122 0052 | 0360 | 0008 | 0008| 0016 | 0.020| 0,020 | 0.030 | 0.005 | 0.002 48650 59150 6%
287916 0.058 | 0670 | 0016 | 0010 0008 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.008 | 0.003 58200 72100 36%
287920 0070 | 0680 | o001 0006 | 0012 | 0030 0.030 | 0.030 [ 0.009 | 0 003 58150 71300 35%
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