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=il P w T<CLO>» o CERTIFICADO No: 12907

Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5 No. DE EMBARQUE: 12907 —

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 -} ————

Tel. 01 866 649 1300 ; . : DE:1 .

s SRS VAR SETEE CERTIFICADO DEL PRODUCTO Sl PYTCO e |

DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 | DEPTQ.DE CALIDAD
TULTITLAN , EDO. DE MEXICO. ~ERTIFS "%

No. DE PEDIDO: NIC 2123

1 | 175 | PzAs |a2980] 620 290468 TUBO DE 6" DIAM . NOMINAL 0280" | AS3 ERW| 1780 |  BARNIZADO 1150
‘ 190306 TUBO DE 6" DIAM . NOMINAL 0.280" A53 |ERW]| 1780 | BARNIZADO LIS

190307 ~_TUBODE 6"DIAM.NOMINAL | 0.280" A53 1780 | mmmoc ; LISO
1 , 261128 |  TUBODE 6 DIAM . NOMINAL 0280" | As3 ERW| 1780 " BARNIZADO | LISO
- 190304 TUBO DE 6" DIAM . NOMINAL ~ 0.280" A53 ERW| 1780 | BARNIZADO | LISO

PART.| CANT. | UNIDAD

__ COMPOSICION QUIMICA ; "~ PRUEBAS FISICAS ,
[ No.COLADA | C | Wn P ____]_ Si [ cu] cr | Ni [Mo] Vv mwemmowsa | ULTIMATENSION (PS)) % ELONGACION
" 200468 0063 | 0650 | 0010 | 0.004 | 0.170 |0.210 | 0.020 | 0.020 | 0.004 *s}osa 56150 I 7e250 | 36%
190306 | 0.062 | 0630 | 0010 | 0,003 | 0.190 | 0210 0.010 | 0.020 | 0.005 | 0.002 56300 | 76350 | %
190307 0062 | 0640 | 0011 0004/ 0196 | 02300020 0020 | 0.005 | 0.002 | 56200 76200 36%
291128 0051 | 0650 | 0013 |0003| 0.183 | 0220 | 0.020 | 0.020 | 0.004 [ 0.003| 56250 - 76100 | 36%
0

190304 | 0.050 | 01660 | 0.008 | 0.004 | 0207 | 0.210 | 0.090 | 0.020 | 0.005 | 0.002 T eees0 | 76480 | %%
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REQU&RM}EN’FO& DEL. rPiD!DO EN REFERENCIA. LOS EiEGiS“ERQs OBTE&DOS EN EL CWWC‘ DE LOS PWES DET mspsccmf Y PRL)ESAS APUGADOSZ AlA FABR@QAGEQK QE‘ L
CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN'LOS ARCHIVOS DE PYTCO, SIA. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLK
‘COMPROMISO DE PYTCO, 8.A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO ¥ UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL:

[OBSERVACIONES:

F-4.10-14a



