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Libramiento Carios Salinas de Gorari No. 1500 Km. 8.8
4. Frontera, Coahulla; México  C.P. 25640

Tel. 01 866 649 1300
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...CERTIEICADO. No: 13362
No, PEEMBARQUE: 13362
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ARCHIVOS DE PYTCO, §.A, DE C.V. POR UN PERIODO DE § ARDS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOBICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE P
CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTD ORIGINAL.

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV CERTIFICADO DEL PRODUCTO DEPTO. DE CALIDAD
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 86-0 i R e
IR TULTITLAN EDO. DE MEXICO i #8
No. DE PEDIDO: NIC 2201 :
FECHA 01/08/2008 ‘ &
. PESO | LONG. CEDULAY " b BB
. ; DESCRIPCION : ,
PART. | CANT. | UNIDAD | ool | Tu No. COLADA | gspeson | ESPEC | :mne TP oaaesi
1 175 PZAS |30780| 620 180692 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | AS3 B LERW| 1780
288091 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.260° AS53 B TERW] 1780
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
Ne. COLADA < Mn P S 8i Cu | C | Ni | Mo | V LIMITE ELASTICO (PSH ULTIMA TENSION (PSH} % ELONGACION
190992 0053 | 0640 | 0.008 | 0004 0176 | 0230|0020 ] 0020 | 0.007 | 0.002 50700 63200 3%
288091 0480 | 1130 | 0013 |0008] 0292 | 0,020 0030 00201 00130005 82200 74150 36%
s
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PYTCO, S.A DE GV, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERO& MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIEY : SID0 APROBADOS

£N TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DECV. EN LAADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON 1OS REQUEHIMENTOS DEL PEDIDO

N REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADDS A LA FABRICACION DE LDS PRODUCTDS AQUI cmmcmos, PN RETE S ENLOS
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OBSERVACIONES:

ING. JOSE Aﬁpﬁig LLARREAL
GERENTE DE CAbibAL,

Fed.10-14a




