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Libramienio Carlos Salinas de Gorari No. 1800 Km 85
Cd Fromera, Coghuila; México  C.P. 26640

CERTIFICADO No: 13374
No. DE EMBARQUE: 13371

Tel 01 BER 845 1300 HOJA: 1 DE: 1
CLIENTE: PLESA ANAHUAG SA DE GV CERTIFICADO DEL PRODUCTO
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 86-0
- ; TULTITLANEDO DEMEXICO .
No. DE PEDIDO: NIC 2201
FECHA: 02/8/2008
; PESC LONG. CEDULN PRESION
PART. . CANT. UNIDAD {Kas} (hets) Mo, COLADA DESCRIPCION ESPESOR ESPEC, | GRADD W PBAPSY W{} REG. ESPECIALES
g 175 PZAS | 302001 620 291881 FUBO DE 8" DIAM. NOMINAL | - 0.280° ASE B ERW 1780 BARMNIZADO LSO
164733 TURG DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B LERWI 1780 BARNIZADC Uso
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
Neo, COLADA G Mn P 5 si Ca | Cr | Ni| Mo | V¥ " LIMITE ELASTICO (PSH ULTIMA TENSION (PS1) % ELONGACION
2491881 5470 | 1410 | 0034 | 0004 | 0284 | 0020 0,030 | 6.040 | 0.010 | 0.002 65816 79250 37%
191733 0470 | 1430 0001 5005 | 024 | 00201 0020 | 0020 | 0.008 | 0.003 865150 70450 6%
7

PYTCO, §.4 DE GV, CERTIFICAQUE LDS SRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADCS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA HABIERND! i 24
£ TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLAPYTCO, 8.4 DE GV, EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CONLOS REQUERIMENTOB FPED]
EN REFERENGIA. LOS REGISTROS OBTEMIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y FRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTHFICADOS, SON REIENIDOY EN LOS

ARCHIVOS DE PYTCO, SA. DE C.V. POR UN PERIODO DE § ANGS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, EL COMPROMISO DE PYTCH A DE CVIES SOLO
CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACERTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL, /

OBSERVACIONES:
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