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DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 86-0 , i
TULTITLAN EDO. DE MEXICO ‘ E
. No.DEPEDIDO: . NiC2255 ST ; s } R |
FECHA: 30/06/200
parr. | cant. | unpap | BES0 | LS | o, covapa DESCRIPCION | et | Esec. | oRADO | TIPO | PhApey | RECUBRMENTO | REqEspEcuaLes
1 | 200 | PzAs. |20500] 640 189852 TUBODE4'DIAM NOMINAL 1™ 0237 | Ass | A |ERW| 1900 BARNIZADO LSO
‘ I R 189851 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0257 T AR | A |ERW] 1900 BARNIZADO )
189550 |  TUBO DE 4° DIAM, NOMINAL 0257 | ASS | A |ERW| 1800 BARNIZADO Liso
i . - COMPOSICION QUIMICA ; ; “PRUEBAS FISICAS
Ne.COLADA | ¢ Mn | P | S Si or LN} LIMITE ELASTICO (P8)) ULTIMA TENSION (PS]} % ELONGACION
180562 0050 | 0640 | 0017 | 0007] 0010 0.030 | 0020 | 0.0 57724 71642 30%
186551 D060 | 0850 | 0013 |0008| 0.010 | 0020 0010 0.020| D005 | 0, ; 58828 ; 71145 38%
189550 0067 | 0680 | 0020 | 0.008| 0013 | 0,020 6.020] 0,620 5.005 | 0.003 57246 B 71880 ; 3%
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) INE. JOSE ANGEL VILLARREAL
i GERENTE DE CALIDAD.
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