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Libramiento Cados Salinas de Gorart No 1800 K.m. 8.5
Cd. Frontera, Coahulla; Médcs C.P 266840
Tel. 01 866 649 1300

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SADECY
DIRECCION: AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 88-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

—

No. DE PEDIDO: NIC 2248 .
FECHA 13/07/2008 i
PESD | LONG. . CEDULA/ ; PRESION ,
PART. | CANT. UNIDAD iKae) Mt} Heo, COLADA DESCRIPCION ESPESOR ESPEC. | GRADO T@Q PRAPS) RECUBRIMIENTD REQL EZPECIALES
1 145 PZAS. 298801 A20 184172 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" AB2 81 ERWIT 1220 BARNIZADC LISC
‘ 194173 1 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" A53 8 ERWI 1200 BARNIZADO LSO
COMPOSICION GUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P 8 Si Cu | Cr N | Mo ¥ LIMITE ELASTICO (P31} ULTINA TENSION (P51 % ELONGACION
184172 0183 1 1138 | 0017 | 0003 | 0267 | 00201 0017 | 0.025 | 0.008 | 0.004 51150 71450 38%
i ) NiA 72400 NI
194173 0480 | 11301 0018 | 0008 | 0301 | 0020 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0.003 54380 74200 ' 38%
‘ ‘ HiA 72200 , NiA
/

PYTCO, 8.4, DE CV. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFAGTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICAGION ARRIBA DESCRITA, HABIENDG SIDO APROBADDS
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCICNES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA BYTCO, S.A DE GV EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CONLOS REQUERIMIENTOS PEL PEDIDO
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQU! CERTIFICADOS, RETENIDOS BN LOS
ARCHIVOS DE PYTCO, 5.4 DE C.V. POR UN PERIODO DE & ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA. ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA S0UICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCQ 8.4, DE BV, E8 S0LO
CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO ¥ UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. 8
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