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Libramiento Carlos Salines de Gortari No. 1500 K.m, 85
Cd. Frontera, Coahille; Médico  C.P. 25845
Tol. (1886 648 500

27 ?%ﬁ?ﬁé A BDECY

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE OV CERTIFICADO DEL PRODUCTO DEPTQ. DE CaLy JAD
DIRECCION: AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 860 “4 % ‘ G 1o,
TULTITLAN EDO. DE MEXICD fwg ? @%
- Ho, DE PEDIDO: Net073 e
FECHA: 01/08/2008 , ; ,
. : PESG | LONG. e g S CEDULA PRESION V ; e

PaRY. | CaNT. UNIDAD f@%} it} Mo LOLADA ﬁsmsmg ESPESOR ESPEC. | GRADG | TwO ; PRAESH RECUBRBEENTD REQ ESPECIALES

g 1 1 BZAS. | 1080 1 #a0 287654 TUBQ DE 4° DIAM, NOMINAL 0.257 AS3 A Terwl 100 CALVANIZADD ROSCADG

10 38 PZAS | o801 84 484782 TUBG DE 2 1/2° DIAM, ROMINAL 0208 A53 A TERW 500 BARNIZADO uso

14 162 PIAS L oi70 | 840 462902 TUBGC DE 1 1/4° DIAM. NOMINAL 0.140" ABS A TERWT 1200 BARNIZADO ROBCADO

COMPOSICION QUINICA PRUEBAS FISICAS ‘

Mo, COLADA e i L 3 8 Cu | Cr | NI | Mol oV | LHAITE ELABTICO (PSD ULTIMA TENSION (PS); % ELONGACION
207934 GO51 105401 0012 | 0008 0020 | Gozo G020 Gosol Dons 0.003 58150 68851 38%
484782 0070 os8o | 0011 | 0008 0013 | 0000 9020 | 0020 | 0.008 | 0.002 43250 58400 56%

482802 0.053 102001 0012 | 0012] 0007 | 5040 6026 | D030 0,008 | 0.002 42100 88850 35%

: el
ACTURADOS CUMPLIENDO CON L0 REGUEY

FYTCO 84 DE GV CERTFICA GUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESEIITOS PUERON BaaNUE
BN TOUAL SUS PRUEBAS E INSPECCIONES HOLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD 0

QUE DESARROLLA BYILO, SA DEG Y BN

EN REFERENCIA LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICAIOS A LA EABRICACION DE
ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL GLIENTE. PReui

CON EL CLIENTE MDICADD EN ESTE CERTIFICADO ¥ UNICAMENTE ACERTAMOS ELDCCUMENTO DRIGINAL.

OCBSERVATIONES:

emmaimmassiinio

JOSE ANGEL VILLARREAL
GERENTE DE CALIDAD.
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