Libramisnto Carios Salinas de Gortar) No. 15800 Km. 8.8
Cd. Frontera, Conhudla México CF. 28840
Tel 01 666 845 1500

CLIENTE: PLESA ANAHUAG SA DE GV CERTIFICADO DEL PRODUCTO

DIRECCION: AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 88-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICG

Mo, DE PEDIDO: N 1404 & »

FECHA: 07/00/2008 : ,

PART. | CANT. | UNIDAD gfﬁ ‘@’2 No: COLADA  DescRiPcioN Seouw | eseec, RECUBRIMENTO | REQ ESPECIALES
1 148 PZAS 1295401 620 ie4vaz TUBO DE 8 DIAM. NOMINAL 250" A58 1 B IERWI 1220 BARNZADD Lis0
B 154724 TUBO DE & DIAM, NOMINAL | 0.280° | A83 8 |ERW| 1220 |  BARNIZADO Ug0

; - COMPOSICION QUIMICA ; L ; PRUEBAS FISICAS ,

No. COLADA © n P | 8 | & JCul C | N | M| v | — CmreEEAsToo(PS) ULTIMA TENSION (P8)) | % ELONGACION

154722 0.170 | 1468 | 0015 | 0.005] 0.279 | 0.020 | 0.082 | 0,033 | 0010|0003} 58050 Fa5ED 6%
: ; , 1 T S s ; Fgann T WA
Tie4724 0188 | 1200 | 0016 | 0.006| 0.281 | 0.020| 0.024 | 0.026 | 0,007 | 0.005 56850 76100 36%
» e ; 78800 WA

BYTOO, SA. DE OV, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUEACTURADCS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICATION ARRIBA DESURITA HARIENGO
£N TODAS SUS PRUEBAS £ INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, 8.4, DE C.V, EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIRU
£N REFERENGIA LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADUS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AGUI CERTIFICADOCS, B

CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL,

OBSERVACIONES: P

NG, JOSE VibLARREAL
GERENTE DE CALIDAD.

F-4.90-142



