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Libramiento Carlos Saiinas de Gorari No. 1600 K 85
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Tel 01 868 848 1300

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 56-0
S ! TULTITLAN EDO. DEMEXICO
Ho. DE PEDIDO: N 1404 i
FECHA: 07/0612009 2 o
PART. | CANT. | umiDAD ?:fg m No. COLADA DESCRIPCION Savans | espec. | orapo | TRO Zgifgg? RECUBRIMIENTO | REQ.ESPECIALES
4 148 PZAS. 328720 620 294448 TUBO DE & DIAM. NOMINAL 5.950° AS3 B LERWL 1220 BARNIZADO LISO
194713 TUBO DE 8 DIAM, NOMINAL 0.250" A53 g | ERW| 1220 BARNIZADO Lso
18471 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.280° A53 8. | ERW, 1220 BARNIZADO LISo
COMPOSICION QUIMICA ; ; PRUEBAS FISICAS - ,
No. COLADA [ Mn g 1 8 8 Cu | Cr | N | Mo |V LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (P8I} % ELONGACION
294448 Doz | 06751 0017 |0008] 0021 | 0020 0028 0023 0005|0004 52450 L Brat ' 3%
T e ~ WA - 70260 TTHA
184718 5484 | 1413 | 0020 | D005 | 0297 | 0.026 1 0,020 | 0,027 | 0.008 | 0.004 " B2360 85400 36%
, B , ' ' A 70050 WA
184716 0472 | 1145 | 0019 | 0005] 0268 | 0020 0022 0025 0.008 | 0003} 56300 78450 35%
' NIA 78150 NiA
-?,,

BYTOO, S.A DECY. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADODS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA HABEN
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES MCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, B.A DE 0. BN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REGUERITNE!
E£N REFERENGCIA LOS REQISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIVIENTO DE LOS PLANES OF INSPECCION ¥ PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS FRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, B
ARCHINOS DE PYTCO, S.A. DE GV, POR UN PERIODO DE 5 ARDS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDOD A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, EL COMPROMISO DE PYTCO,

CON EL CLIENTE INDICADG EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUNENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES:
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