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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No, 1600 K.m: 8,5
Cd. Frontera, Coanuila: Méxice ©.P. 26640

Tel. 1886 848 1300

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SADECV

DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICO

CERTIFICADO DEL PRODUCTO D

~CERTEICADO No: 14415
No. DEEMBARQUE: 14415
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Mo. DE PEDIDO: N 1883 .
FECHA: 29/10/2008 | i
PART. | caNT. | umiDaD ?::g '}%’;‘ﬁ 0. COLADA  DESGRIPCION é‘:fégg’ﬁ ESPEC. | GRADO | TIFO ‘;m’gg RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 61 | PZAS. | 0.076 | 840 104442 TUBO DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" A53 A |ERW]| 700 GALVANIZADO “ROSCADO
122 P2AS. | 1052 | 840 292010 - TURQ DE 1" DIAM. NOMINAL 0.433" AS3 A |ERW| 700 BARNIZADO Liso
3 a8 PZAS. | 2008 | 540 202178 TUBO DE 2 1/2" DIAM. NOMINAL | 0.208" A53 A LERwW] 2500 BARNIZADG LISO
192032 - TUBO DE 2 1/2" DIAM, NOMINAL 0.203" A53 A | ERW| 2500 BARNIZADO LSO
4 169 PZAS., |12211]| 840 292178 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" A53 A |ERW]| 2220 BARNIZADO LISO
167356 TUBQ DE 3" DIAM. NOMINAL 0218 | AS53 A |ERW| 2220 BARNIZADO LIS0
5 180 | PZAS. |18.455| B.40 196468 TUBQ DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" £33 A |ERW| 1800 BARNIZADO LISO
' 491245 TUBO DE 4° DIAM, NOMINAL 0.237" A53 A |ERW]| 1900 BARNIZADO LISO’
%91231 TUBO DE 4° DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A |ERW| 1900 BARNIZADO LISO
: COMPOSICION QUIMICA FR_UEEAS FISICAS
No, COLADA c Mn P s 8 Cu Cr NI WMo v LIMITE ELASTICO (PS]) ULTIMA TENSION (P51} % ELONGACION
104442 c.095 | 0333 0015 | 0009 0,015 | 0,018 ] 0.013 | 0.017 | 0.003 | 0.003 42450 58650 36%
282010 0.087 | 0320 0015 | 0.011| 0012 | 0.010] 0.020 | 0.020 | 0.003 | 0.003 | 42850 57600 3%
292178 0.086 | 0.310 | ¢o10 | 0019 | 0011 | 0.020 | 0.020 | 0,020 | 0.007 | 0.002 50250 70300 36%
192032 | 0088 | 03101 0012 | 0011 ] 0.012 | 0.028 | 0.020 | 0,022 ] 0.004 | 0.002 49780 70100 38%
292178 ooss | 0310 | ooto |op1e| 0011 | 0.020] 0.020 | 0.020 | 0.007 | 0.002 58100 71450 36%
187356 0.052 | o&s0 | ooi17 |oo0t0] 0.012 | 0.020 | 0.020 | a.020 | 0.005 | 0.002 56200 71450 36%
198466 0.006 | 02344 | 0023 | 0.013| 0.008 | 0.030 | 0.027 | 0.030 | 0.005 | 0.003 56050 70400 36%.
491245 0002 | 0239 | ocoto {oo013] 0005 | 0.036 | 0017 | 0.026 | 0.006 | 0.002 56300 70450 _ 36%
491231 0.080. | 0:330 | 0011 | 0010 D007 | 0.052 | 0.020] 0.028 | 0.006 | 0.004 | 56250 70650 38%

PYTCO, $,A. DE C.V, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCI

SRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFIGACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS

ENTODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INGLUIDAS EN LOS PLANES DE GALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, 8.A. DE C:V. EN LA ADMINISTRAGION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDG

EN REFERENCIA. LOS REGISTRDS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS
ARCHIVOS DE PYTCO, 8.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA,

CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, EL COMPROMISO DE PYTGO, S.A, DE C.V. ES SOLO

OBSERVACIONES:

NG—JOSE ANGEL VILLARREAL
GERENTE DE GALIDAD,

F-4.10-14a



