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CERTIFICADO DEL PRODUCTO

i

R : - ABTeT
No-DEEMBARQUE: 14819

by,

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SADECV
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 1521
FECHA: 13/11/2008
PART.| CANT. | UNIDAD Zf:g "{323‘ No. COLADA DESCRIPCION gf&% ESPEC. | GRADO | TIPO m RECUBRIMIENTO . | REQ.ESPECIALES
1 184 PZAS. 1203701 820 196851 TUBC DE & DIAM. NOMINAL 0.280" AB3 8 ERW 1780 BARNIZADO LISO
481320 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.280" AB3 8 ERW 1780 BARNIZADO LISO
196853 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 8 ERW 1780 BARNIZADO LISO
) . COMPOSICION QUIMICA ) PRUEBAS FISICAS
No. COLADA ol Mn P -1 81 Cu Cr Ni o v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSH % ELONGACION
1966851 0008 | 0.345 | 0,017 |0.012] 0008 | 0040 | 0,025 | 0,027 | 0.005 | 0.002 54300 70200 36%
491320 9.079 | 03201 0.012 | 0018} 0.008 | 0031 0018|0023 | 0.004 | 0.002 54050 70750 38%
198653 0082 | 0331 | 0070 | 00141 0.007 | 0038 | 0.021 | 0025 0.005 | 0.008 54200 70250 38%

PYTCO, 5.4, DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADCS
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO

EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENJDOS_QN LOS
ARCHIVOS DE PYTGO, §.A. DE C.V, POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLIGITUD POR ESCRITO. EL COMPROMIBC DE PYTCO, 8.A. DE C.V. ES 80LO
CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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