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Libramiente Carlos Salines de Gortard No. 1500 Kum, 6.5

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25840
Tel. 01 866 648 1300

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SADE CV
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS €5-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

T CERTIFICADO No: 14644
~ EMBARQUE: 14644

DEPTO LIDAD
oo R 50

Y TG sascy

No. DE PEDIDO: N 1758 5 =7
EECHA 24/11i2008 .
K LS e ;;gﬁ {‘g{éﬁ Ne. COLADA DESCRIPCION gf;gﬁ; ESPEC. | GRADO | TIPO :’;i?;gﬁ RECUBRIMIENTO | REQ. ESPECIALES
1 88 PZAS. |14885| 620 286148 TUBQ DE 6" DIAM. NDMINAL 0.280" ASDD. B ERWI NA N/A NIA
286238 TUBO DE 6’ DIAM. NOMINAL 0.280° | ASOD B |ERW| NA NIA NA
288250 TUBO DE 8" DIAM, NOMINAL 0.280" AS00 8 | ERW| NA NIA NiA
451323 TUBO DE §" DAM: NOMINAL o.280" £500 5 [ERW| NA N/A NiA
208148 TUBC DE &' DIAM. NOMINAL 0.280" 4500 8 |ERW!| NA N/A NIA
. ~ _ COMPOSICION QUIMICA ; : PRUEBAS FISICAS
Ho, COLADA Tl Min P | 8 | 8 | cu Cr Hi Mo v LIMITE ELASTICO (P51} ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
286145 0,480 | 1140 | 0012 | c.o05 | 0800 | 0.020 | 0.016.| 0.025 | 0.008 | 0.603] 55250 76000 3% ‘
296238 0410 | 0.780 | 0.019 | G004 | 0.300 | 5,020 | 0.023 | 0.026 | 0.006 | 6.004| 55050 71200 - 35%
268250 0.180 | 1140 | 0.011 | c.003| 0.280 | 0.020 | 6021 | 6.021 | 0,003 | 0.006 | 55100 71300 36%
491323 0081 | 0306 | 0.070 |CO013| 0020 | 0046|0020 | 0023 0004 D002 54300 70450 36%
206148 0480 | 1120 | 0018 | 0003 | 0288 | 0.020 | 0.017 | 021 ] oooe opos 56100 76150 36%

PYTCO, 8.,A, DE C.V, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTDS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADDS CUMPL
APROBADOS EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESAR
REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OSTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTD DE LOS , SION £
CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS CE PYTCO, 8. DE C.v. POR UN PERIDDO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, FREVIA SOLIC]
COMPROMISC DE PYTCO, 8:A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE JNDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ;

ACEPTANOS EL DOCUMENTO ORIGINAL,

ENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO
ROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PAF
PLANES DE INSPECCION ¥ PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE

OBSERVACIONES:

ING JOSE AN

JELVILLARREAL
GERENTE DE CALIDAD.
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