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Libramiento Carlos Salinas de Gorfari No. 1500 Km. 85

Cd. Frontera, Coahuila; México. C.P. 25640
Tel. 01 866 649 1300

CERTIFICADO DEL PRODUCTO
CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV

CERTIFICADO No: 14935
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DIRECCION:  AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 DEFT& QE CAMQAE}
TULTITLAN EDO. DE MEXICO  CERTIFICADO
No. DE PEDIDO: N 1838
FECHA: 11/01/2010 LI J
‘ — PESO | LONG ; ‘ [ cepuLAr ; PRESION e
PART.| CANT. UNIDAD (Kgs) (Mits} No. COLADA: DESCRIPCION ESPESOR ESPEC. | GRADO | TIPO W), RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 115 PZAS. |20810] 820 197327 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0,322 AS53 B |ERW]| 1570 BARNIZADO Uso
187333 - TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" | As3 B |ERW] 1570 BARNIZADO _Liso
4 COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
Ns. COLADA c Mn P | s Si Jeulcr | N [m[v LIMITE ELASTICO {PSH) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
197327 0170 | 1120 | 0016 |0003] 0,302 | 0,020 | 0,031 0,030 | 0,012 | 0,003 53100 79150 37%
‘ ' N/A 82400 NA
197333 | o470 | 1120 | 0013 {opooo]| 0307 | 0020 0,018 0,028 | 0,007 | 0,002 58200 75400 36%
NIA 81050 N/A
7
‘ L]
PYTDO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERDN

EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL cummm‘o DE
ARCHIVOS DE PYTCO, 8.A. DE C.V.. POR UN PERIODO DE 5 ANOS.
EL GLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACE

A ESTANBQADISPOSIC

: Ag?sa.%mqm%(} Y P‘D,& L%E’KE PRl

MNUFACTUWOS CLMPUENDQ CON LOS REWTOQ DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDY
QUE DESAR‘ROLLA PYIGO. S HRISTRACION. DE LA CALIDAD PARA GUMPMR'CON LOS REQUER
z N RUEBAS APLICADOS‘ A LA FABRICAC
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U b POR ESCRITO EL COMPROMISO DE PYTCO, 8,
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