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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5 No. DE EMBARQUE 15064
Cd. Frontera, Coahuila, México 'C.P. 25640

Cd. Fours o, Mo . CERTIFICADO DEL PRODUCTO. [~ ™ o
CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV "x;ni g PYT CO S.A DECV.
DIRECCION:  AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 . DEPTO. DE CALIDAD |

e e A ‘ CERTIFICADO

FECHA: 03/02/2010

B 5
PART.| CANT. | UNIDAD ';f:f; ’}ﬁ"ﬁf No. GOLADA DESCRIPCION m ESPEC. | GRADO | TIPO m RECUBRIMIENTO T hoo EeserouEs
1 46 | PZAS. | 11,080 620 267550 TUBO DE 8" DIAM, NOMINAL 0,322° | A53 B |ERW]| 1570 BARNIZADO SO
197333 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0327 | Asa B | ERW]| 1570 BARNIZADO )
COMPOSICION GUIMICA - ‘ PRUEBAS FISICAS
No. GOLADA c | Wn P s | 8 | Cu] o] N | Mo] V LIMITE ELASTICO {PS1) ULTIMA TENSION (P51} % ELONGACION
297550 0170 | 1,430 | 0,016 | 0,008| 0,281 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,004 | 0,004 56649 75532 3%
N/A ' 84700 NA
197333 0470 | 1420 | 0.013 | 6,009| 0,307 | 0,020 | 0,018 | 0,029 | 0,007 | 0,002 59998 75812 9%
' ' " NA 82436 1 NIA

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MMUFWGCWUENDO CON LOS REQ,U IMIENTOS DE'LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO S$I00 APROBADOS
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA mco,}?m( Wlﬁﬂ DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO
EN REFERENCIA, LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE éRSP%tM R t‘lUAﬁ‘bS ALA FABR(CACION,DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS

- ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.¥. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR | DEEST&FE@HA: A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, EL COMPROMISO DE PYTCO, 8.A. DE C.V. ES SOLO CON
EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL'DOCUMENTO ORIGINAL.
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