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CERTIFICADO No: 15758

No. DE EMBARQUE: 15758
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 - R
Tel. 01 866 649 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO =—HOJA: 1 DE: 1
w ;e bl
CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV "'v“éﬁﬁi PYTCOsanecy ;
EpT D
DIRECCION: AV VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 DEPTO. DE CALIDA '
TULTITLAN EDO. DE MEXICO C:Eﬁ'ﬂ FICADO
No. DE PEDIDO: N 2526 B
FECHA: 18/05/2010 . . “‘ e
s ot
. PESO | LONG. CEDULA —=T"PRESION RE ECIALES
PART. CANT. UNIDAD (Kgs) (Mts) No. COLADA DESCRIPCION ESPESOR ESPEC. | GRADO | TIPO PBA(PSI) RECUBRIMIENTO Q. ESPECIALE:
1 76 PZAS. [ 19,400] 6,20 201616 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0322 | AS53 B |ERW]| 1570 BARNIZADO LISO
101576 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0322° | A53 B |ERW]| 1570 BARNIZADO iSO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P S si Cu |l Cr ] Ni | Mo | V LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
201616 0180 | 1,110 | 0,019 | 0,007 | 0,276 | 0,026 | 0,017 | 0,022 | 0,003 | 0,003 60767 78903 39%
: NA 82145 N/A
101576 0180 | 1120 | 0,018 [0,005] 0293 | 0,020 | 0,022 | 0,027 | 0,005 | 0,004 60661 78128 40%
' N/A 81371 NA
/]
PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENBO SIBO AP DOS
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLAPXFEO, 8:A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIRHE! ) DL PEDIDO
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE 13 & 'PRUEBAS: APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADDS, SO NID@S EN LOS
ARCHIVOS DE PYTCO, 8.A. DE C.V. POR UN PERI} 1R DE ESTA FECHA, EST. M&Ki a‘ﬁ)&?&fiw DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S, C.V.EJ SOLO CON
EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFJGADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL O . pE
. TR B OCREN'S 0% |
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