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to Carios Salinas dé Gortari No. 1300 Km. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México: C.P. 25640
Tel. 01 866 642 1300

CLIENTE: 'PLESA ANAHUAC SADECV

DIRECCION: AV, VALLE DE'LAS ALAMEDAS 66-C
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

No. DE PEDIDO: N 2524

_FECHA: 13/07/2010 TR I G i

T oiee I caee | viarsn | PESO | LONG | o aniana . CEDULM

PART. cmr UNIDAD | ooy | ey | Moe-COLADA | DESCRIRCION | sspeson | ESFE

1 | 6 | P7AS | 0500 | 820 | 204661 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0250° | AS3

; — ; T 204554 "TUBODE & DIAM NOMINAL | 0250 | AS®

2 | 86 | PzAS |io47a| 520 207701 | TUBODE & DIAM. NOMINAL 0218 | AsS

‘ 197331 | DE & DIAN

, T 285778

3 | 430 | PzAS. |e7so | 540 187355 .

288291

282178

%
:
;

| PRESIO“ RECUBRIMIENTO | REQ ESPECIALES

ERW| 1280 BARNIZADO LISO
ERW| 1580 BARNIZADO Liso
“iﬁW‘f 1070 ”i°
ERW| 1070 LSO
ERW] 1070 LSO
ERW| 2220 LISO
ERW| 2220 LIS0

__AS3

aawi' 2220 |  BARNIZADO | LSO

e s ERW] 2220 BARNIZADD | Lso.
‘ COMPOSICION Qmﬁ , , 'PRUEEAS FISICAS

c M| P s St 0 Cn | Cr | M ; “LIMITE ELASTICO (PSH) nmmmsmm % ELONGACION
0180 | 1450 | dott 0005 | 0319 | 0,020 | 0,015 | 0,022 | 0,008 | 0.001 87380 ‘ 82050 L s
204566 | 0190 | 1200 | co22 |0.0ce| 0330 ' 0,020] 0020 0020|0010 | 0,005 67260 £2100 3%
297701 | 0170 | 14%0°| 0016 |[oous| 0328 | 00201 0016 00190005 0,004 58108 80889 8%
] i b o NA  84ms NA

_ 187381 | o170 | 110 | €023 ]00C7| 0310 |002010018] 0023100081 0005) 0 62382 , gt %

S o e NA 86580 j— NA
285778 0,190 30 | 0020 | € 0,008 | 0,004 56700 70400 ; 38%
NA 75450 __NA
56200 . ; 71450 __98%
56250 i 71150, ] 36%

56100 71450,  36%
189559 | o0o0s8 | 0680 | 0017 | 56350 71250 38%-
189854 | ops2 | 0830 nma 56280 71300 % |

PYTCO, SA.DECV, GER?iFlGA QUE LOS P’RODUGTQS ARRIBA DESCRITOS FIERGN WWS CUMPLENDC CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SILO APRO
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EN REFERENCIA, LOS REGISTROS OBTEN(DOS EN EL. CUMPLIMIENTO TE LOS PLANES DE INSPECCION ¥ PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDDS EN LC
/ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V, PORUN PER?ODO DE 5 AROS A PARTIR DE ESTA FECHA, es'rmm A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, SADEC.V.ES SOLO CON
EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO ¥ WMNT& ACEPTAMCS EL DOCUMENTO! ORIGINAL. Vi
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CLENTE:  PLESA ANAHUAC SA DE CV
DIRECCION:  AV.VALLE : DA
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: ‘N2524
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