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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8.5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640
Tel. 01 B66 649 1300

"

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

R B R S RS

CERTJFICADO No: 16131
No‘ DE WBARQUE 16431

o TSR R T

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 58-0 ;
TULTITLAN EDO. DE MEXICO é
No. DE PEDIDO: N 2878 o i
FECHA: 15/07/2010 { R e e
PART.| GANT. | UNIDAD :’f:: "(?ATSG) No. COLADA DESCRIPCION g:fsi?:a ESPEC. | GRADO | TIPO ‘;‘;i{sg‘; RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 118 PZAS. | 31350 6,20 103105 TUBO DE 8” DiAM. NOMINAL 0322 A53 8 |ERW 1570 BARNIZADO LISO
203373 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0,322 A53 8 |ERW 1570 BARNIZADO LISO
100951 TUBO DE 8" DIAM NOMINAL 0.322' A53 B |ERW 1870 BARNIZADO LISO
100400 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0,322 A53 B |ERW 1570 BARNIZADO LISO
203453 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0,322' AS3 B |ERW| 1570 BARNIZADO LISO
103203 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0,322' AS3 B |ERW]| g7 BARNIZADO Liso
103201 TUBO DE 8" DiAM. NOMINAL £,322 A53 B |ERW| 1570 BARNIZADO Liso
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FiSICAS
No. COLADA C Mn P S Si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO {PSI) ULTIMA TENSION {PSI} % ELONGACION
103105 0170 | 1150 | 0017 | 0,006 | 0296 | 0020 { 0,024 | 0.04¢ | 0,003 | 0.003 58975 76989 35%
Nig 79895 N/A
203373 0,180 | 1130 | 0,017 | 0,008 | 0284 | 0,020} 0,013 | 0.017 [ 001C | 0.003 595¢0 77019 38%
Nip 81494 N/A
100851 0178 | 11410 | 0013 | 0003] 0200 09020} 0.040| 0,030 | 0.01% | 0,002 83350 78450 36%
: Nig 83400 N/A
100400 0.180 | 1160 | 0012 | 0004 | 0,321 | 0,020 | 0,012 | 0.021 | 0,004 | 0,004 50282 78235 41%
N/A 82205 N/A
203453 0,180 1,140 | 0018 |0,002] 0317 | 0020 ¢L19 | 0624 | 0.011 | 0.004 85624 81738 39%
NiA 87132 N/A
103203 0,170 1130 | 0015 | 0009 ] 0.330 | 0,020 | 0.C22 | 0.024 | 0,612 | 0,003 62450 79400 38%
NiA 84350 N/A
103201 04170 | 1100 | 012 | 0,007 | 0.250 | 0,020 | 0,622 | 0.024 | 0.007 | 5,004 61032 77044 43%
NiA 85241 NI
PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADCS CUMPLENDO CON L3S REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIEN SIEbAPR iAD{JS

EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES CE CALIDAD QUE DESARRCLLA PYTCO, §.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERI IENTOS DEL PEDIDO

EN REFERENCIA LDS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO [E LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUZBAS APL!CA OS A LA FABR& A DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADCS. SO RFTEN!DOS;‘EN 108
ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V, POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PART ECHA ESTANED A DiSPOSICENTE PRI S Re i OR ESCRITO. L COMPROMISO DE PYTCO, S.A. CV.ES %bLO CON
EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADQ Y UNICAMENTE ACEPTAM T ENTO CRIGINAL . / ;"
. Y-GS SA DE W / /
OBSERVACIONES: PLERSE Ao o o CERTIFICA \ /
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Libramiento Carlos Salinas de Gortard No. 1500 K.m. 8.5
Cd. Frontera, Coahuila: Méxice C.P. 25640
Tel. 01 866 649 1300

CLIENTE:
DIRECCION:

PLESA ANAHUAC SA DE CV
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

| CERTIFICADO No: 16131
No. DE EMBARQUE: 16131

Lot e ey

No. DE PEDIDO: N 2818 - oy *
FECHA 15/07/2010 L } }
ParT.| canT. | uniDaD ff:g "(?;;ﬁ No. COLADA DESCRIPCION ECSE:E”S"O“F‘; ESPEC | GRADO | TIPO :,g?l',‘;: RECUBRIMIENTD REQ. ESPECIALES
1 118 PZAS. 31,350 6,20 103196 TUBO DE 8" DIatM. NOMINAL 322 AS3 B8 ERW 1§70 BARNIZADO LISO
203570 TUBO OE 8 DIAM, NOMINAL 0322 253 B |ERW| 1570 BARNIZADO 1180
103111 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0,322 AS3 B ERW 1870 BARNIZADO LISO
203454 TUBO DE & DIAM. NOMINAL 0322 AS3 B |ERW]| 1570 BARNIZADO )
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c ™ 3 s i o | or 1 N | Mo LIMITE ELASTICO (PS1) ULTIMA TENSION {PSI) % ELONGACION
103196 0170 | 1.130 | 0020 | 0,008 | 0277 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 6.012 | 0033 3350 79230 3%
NA 82250 NA
203370 0180 | 1,100 | 0,017 | 0.005] 0.285 | 0,020 | 0,024 | 0618 | 0008 | 0.005 50695 78137 4%
N/A 80836 N/A
103111 0170 | 1420 | 0.020 | 0.005 | 0.277 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.04- | 0.003 EERYE) 78638 40%
NI 84578 N/A
203454 0180 | 1120 | 0.011 | 0,008 | 0.304 | 0.020 | 0.020 | ©.028 | 0.013 | 0.003 53157 83736 35%
NiA 87752 N/A
—

PYTCO, $.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRCDUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIEN
EN TCDAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD CUE DESARRCLLA PYTCO, $.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REGUERI

EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADQ Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTC ORIGINAL

SIDO APROBADOS
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