Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5 WUE; 16464

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 - Y ~ep e o

ek 0268 148 1300 CERTIFICADO DEL PRODUCTO ""*‘%W{V"im p—
cuente:  PLESA ANAHUAC SA DE CV DEPTO. DE CALIDAD

DIRECCION:  AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 Ggﬁ"ﬁggm

TULTITLAN EDO. DE MEXICO

30

No. DE PEDIDO: N 3089 s "
FECHA: 24/08/2010 b
, ' PESO | LONG. . 3 . cepuLar | - | PRESION " . : rory '
ART. 58 = e A iy N |
PART.| CANT. | umDAD | o | Ta No. COLAD. DESGRIPCION gspesoR | ESPEC. | GRADO | TIPO | Loyog | RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 532 PZAS. | 30600} 640 102386 TUBO.DE 2 1/2" DIAM. NOMINAL 0,237" AS00 A | ERW N/A. N/A NA
102387 TUBO DE 2 1/2" DIAM. NOMINAL 0,237° A500 A | ERW N/A N/A NA
) COMPOSICION QUIMICA ) PRUEBAS FISICAS
No. COLADA [ Mn P s Si Jcu] C | Nl [ Mo ] V LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PS1) % ELONGACION
102386 0068 | oese | 0013 | o007 | 0008 | 00200024 ] 0021 | 0002 0,006 62789 ] 68370 %%
102387 0066 | 0684 | 0024 |0,008] 0,024 | 0020 0015] 0015 [ 0003§0005] 66555 ‘ 72100 ‘ 36%
PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPUENDO-CON LOS REQUERIMIENT OS:DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIEN DO APR S
'EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ABM!’NIST RACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUE NTOS OEL PEDIDO
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTC DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON N [EN LOS
ARCHIVOS DE PYTCO, S:A. DE C.V..POR UN PERIODO DE5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, £L.COMPROMISO DE PYTCO, S C.V. ES§OLO CON

EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES:

F4,10-148°



