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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K:m. 8,5 NoSD RQUE; 16508
Cd, Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 ERTICIC i
ool CERTIFICADO DEL PRODUCTO =ililevi e sacecy |
CLIENTE: PLESA ANAHUAGC SA DE CV DEPTO. DE CALIDAD
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 88-0 ﬁ Do
TULTITLAN EDO. DE MEXICO ' ' CE Tiﬁm
No. DE PEDIDO: N2928 : . R
FECHA: 30/08/2010 , ‘ : ™
PART. | GANT. | UNIDAD ?f;? "g‘?g No. COLADA DESCRIPGION ] g&"’sﬁ' ESPEC. | GRADO | TIPO igﬁ?gg’; RECUBRIMIENTO REQ, ESPECIALES
1 300 PZAS. | 304801 640 204206 TUBQ DE 4" DIAM, NOMINAL 0,237" A53 A | ERW 1900 BARNIZADO LISO
N ‘ 104930 TUBO DE 4' DIAM NOMINAL. | 0237 | AS3 | A |ERW| 14800 | BARNIZADO | LSO
104430 TUBO DE 4" DIAM, NOMINAL 0,237 A53 A JERW] 1800 BARNIZADO ~ LSO
204206 “TUBQ DE 4 DIAM. NOMINAL 0237 | AS3 | A I|ERW]| 1800 BARNIZADO )
204205 | TUBO DE 4' DIAM, NOMINAL 0257° | AS3 | A |ERW| 1000 |  BARNIZADO LSO
r e e ——— ——— - ittt o
= 1 295003 TUBQO DE 4" DIAM. NOMINAL 0,237" A53 A |ERW] 1900 BARNIZADO LIsO
295008 "TUBO DE 4" DIAM, NOMINAL | _oza7 | As3 A JERW] 1000 | BARNIZADO T US0
255096 W“ﬂomu " omr | Asa A | ERW| 1600 BARNIZADO Us0
295098 | TUBO DE 4" DIAM_ NOMINAL 0237 | AS3 A | ERW]| 1800 BARNIZADO 150
196650 " TUBO DE #' DIAM.NOMINAL | 0237 | A& | A | ERW| 1608 |  BARNIZADO 1150
198818 TUBO DE 4" DIAM, NOMINAL 0,237" AB3 A | ERW]| 1600 BARNIZADO S0
195241 TUBO DE 4" DIAM, NOMINAL 0.237" A3 A |ERW] 1800 BARNIZADO 11SC
COMPOSICION QUIMICA o T S ) ~ PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c M P | 8 Si Cu | Cr | Ni Mo v LIMITE ELASTICO {PS1) ] ULTIMA TENSION (PSH ¥ ELONGAGION |
204208 0076 | 0841 | 0020 |oo0s{ 0136 | 0020} 0,026] 0,028 0,008 | 0,008 58303 74083 i 36%
104930 | 0098 | 0,860 | 0,013 | 0005 | 0140 | 0,020 | 0,030 | 6,028 | 0,004 | 0,003 | o BBI00 ) 72150 37%
104430 0,084 | 0,820 | 0,012 ] 0,007 | 0,118 { 0,020 | 0,024 | 0,027 | 0,007 | 0,003 58830 o , 73383 37%
204206 0076 | -0841 | 0020 |ooos| 0,138 |0.020].0,026 | 0,020 | 0,008 | 0,005 - Bge0 T 71848 " 34%
204205 | o083 | 0850 | 0016 | 0,007 | 0131 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0.008 | 0,005] _ " 58250 7100 T38%
205093 _ 0180 11740 ] 0020 [o005] 0294 0,020 0,020 0,024 0,006 ] 0003 61850 78450 ' 30%
205098 | 0170 | 1410 | 0011 [oo0s] 0334|0020} 0,021 | 0,025 ] 6,006 | 6,008 _ 62100 . TES0 0%
255008 0180 | 1110 | 0000 |0008] 0312 | 0,020 | 0,011 0,022 | 0,005 [ 0.002] 58750 75350 _ 38%
295088 | 0170 | 1,110 | 0011 | 0005 0,354 | 0,020 | 6,021 | 0.025 | 0,006 | 6,003 62100 , R
186650 o088 | o310] o007 {o0010] 0008 oom o018 0,026 | 0,005 | 0,002 58150 72350
198818 0170 11,110 | 0,016 | 0,004 | 0260 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 6,007 | 0,002] 58200 T 71200
196241 0170 | 1130 | 0.022 |oo004]| 0284 |0,020] 0038 | 0.026 | 0,010 [0006] B 56760 76450

PYTCO, S.A. DE C.v, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS GUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPEC!F!OAGW ARRIBA DESCRITA, HABIEN
EN-TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS'EN LOS PLANES:DE GALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S:A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENT
‘EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL W‘%Nfﬁ DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICATIOS A LA FABRIGACION DE 1LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS,
ARCHIVOS DE PYTCO, 8.A. DE G.V, POR UN PERIODO DE 5 AKOS A PARTIR DE ESTA FEGHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLIGITUL POR ESCRITG. EL COMPROMISO DE. PYTCO, 8.4
EL.CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y- UNICM!EN’FEACEPTAMQS EL DOCUMENTQ ORIGINAL.

OBSERVACIONES:

ING. JOSE ANGEL VILEARREAL
GERENTE DE CALIDAD.




uhrmemcados Saimasdeamnm 1500 Kim. 35
‘Cd. Fronters, Coahuila; México C.P. 25640
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CERTIFICADO DEL PRODUCTO

mmﬁm No: 16508
’QUE' 16508
: -_% ¥ GQ&A,SQC%
aspm DE CAME‘.’!A& )

CEATIFICADO

j-g'

No. DE PEDIDO: N 3103
FECHA: 80/08/2010 ,
PART. || GANT. | UNIDAD ng ’"@iﬁ' Ho. COLADA DESCRIPCION Ec;g;‘g ESPEC, | GRADO | TIRO 2’;&?&; RECUBRIMIENTO REQ: ESPECIALES
1 300 PZAS. | 31,280] 840 286776 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0,287" AS3 A | ERW/| 1800 BARNIZADO LISO
) ] 206778 “TUBO DE 2" DIAM, NOMINAL 0.237" A63 A {ERW] 1900 BARNIZADO LISO
206777 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0237 | AS3 | A |ERW]| 1900 BARNIZADO LiSO
COMPOSICION QUIMIGA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA o Mn P s Si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION {PSI) % ELONGACION
206776 0420 | o780 | 0014 | o0004] 0,284 | 0,020 0,010 0,020 | 0,004 | 0,002 551600 70400 36%
265778 0420 | 0790 | 0,010 {0,008] 0300 | 0,020 | 6,020 | 0,020 | 0,005 | 0,002 54350 71850 36%
256777 0440 | o770 | o011 | o007 0,280 | 0,020 | 0,029 | 0,024 | 0,003 | 0,002 58200 70800 35%

EN TQDA&SUS PRUEBAB £ NSPECE!ONES NCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESRRRQLLA PYTGO, 8., DE C.V. EN LAADMMS‘TRAG‘QN DE LA CALIDAD PASA CUW’UR CON LOS REQUERM
EN REFERENCIA, LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SQf
ARCHIVOS DE PYTCO, §.A. DE C.V. POR UN PERIDDU @E 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL GLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO: EL COMPROMISO DE PYTCO, S/A

EL CLIENTE INDICADO EN ESTE GERTIFICADO Y UNIGAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTD ORIGINAL.

OBSERVACIONES:

ING. JOSE ANGHL VILLARREAL
GERENTE DE CALIDAD.




