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CERTIFICADO No: 16802

Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 Km. 8,5 N%MKQUE: 16802
Gd. Fronera, Coanulla Méxeo C.P. 20640 CERTIFICADO DEL PRODUCTO gm-;g— _ ,
e | r@"('f% SADECY
CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV " . ; ‘
DIRECCION:  AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0 DEPTO. DE CALIDAD
TULTITLAN EDO. DE MEXICO cgﬁﬂﬁc‘ggg a
No. DE PEDIDO: N 32686 ‘ ' ‘
FECHA: 08/10/2010 - i
parT.| cant. | uniDAD '(f;‘; "(‘:;‘? No. COLADA DESCRIPCION SepuL | eseec. | orano | TR0 m RECUBRIMIENTO | REQ.ESPECIALES
1 260 PZAS. | 17.900] 6.40 402836 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" AS3 A | ERW]| 2220 BARNIZADO LISO
’ 104920 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" AS53 A |ERW]| 2220 BARNIZADO LISO
104748 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" | A53 A |ERW]| 2220 'BARNIZADO LISO
402838 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" A53 A ERW] 2220 BARNIZADO LISO
402201 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" AS53 A |ERW| 2220 BARNIZADO LSO
2 273 PZAS. | 2,840 | 640 196587 TUBO DE 3/4" DIAM. NOMINAL 0.113" A53 A |ERW] 700 GALVANIZADO ROSCADC
3 220 PZAS. | 5390 | 640 192288 TUBO DE 1 1/2° DIAM. NOMINAL 0.145" A53 A | ERW] 1200 BARNIZADO LSO
4 244 PZAS. | 3880 | 640 402195 TUBO DE 1" DIAM, NOMINAL 0.433" A53 A | ERW 700 GALVANIZADO ROSCADO
; COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c M | P S Si Cu | Cr | NI | Mo | V LIMITE ELASTICO (PSl} ULTIMA TENSION (PST} % ELONGACION
402836 Goe | 0330 | 0010 | 0017 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0020 | 0:014 | 0.062 59050 69700 3T%
104920 0085 10219 | 0011 | 0010] 0.008 | 0018} 0,017 | 0,015 0.007 | 0002 58312 67341 40%
104748 080 | 0321 | 0013 | 0.010] 0007 | 0.016 ] 0.016 | 0.015 | 0.001 | 0.002 82004 68893 40%
402838 0087 | 0,847 | 0013 | 0.011| 0009 | 0.025 | 0.024 0.018 | 0.008 | 0.003 59156 66872 40%
402201 0085 | 0302 | 0014 |0013] 0009 {0023 0018} 0020 0.007 | 0.008 60448 67560 38%
196587 0095 | 0318 | 0019 [0.013]| 0.007 | 0040|0010 0.022 | 0.007 | 0.002 42450 59100 38%
192288 0092 | 0330 | 0011 | 0008 | 0.007 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.004 | 0.001 45150 60350 42%
402195 5080 | oaco | 0.008 | 0.015| 0.004 | 0.023 | 0.016 | 0.023 ] 0.002 | 0.002 48300 62400 39%
)

PYTCO, S.A. DE G.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DELA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SH {PR 08
£N TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN 10S PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENT@S DEL FEDIDO
EN REFERENCIA LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPEGCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS £N LOS

ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C:V. POR UN PERICDODE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL cL

EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

{ENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISQ DE PYTCO,

CiV. ES S§LO CON

OBSERVACIONES:

CERTF

/]
ING. JOSE ANGHL VILPARREAL
GERENTE DE CALIDAD.
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