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CERTIFICADO DEL PRODUCTO

HOJA: 1 DE: 1
DEPTO. DE CALIDAD

SADECV

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 86-0 ﬁEﬁ Tl Fiﬁ&ﬁﬁ
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 3572 “
FECHA: 30/11/2010 . |
PART.| CANT. | umDAD ':::3 '}m No. COLADA DESCRIPCION coresan | EseEc. | GraDo | TIPO ';‘;EMS;‘;"; RECUBRIMIENTO | REQ. ESPECIALES
1 39 PZAS. | 2890 | 640 204850 TUBO DE 3" DIAM, NOMINAL 0.216" A53 A | ERW| 2220 GALVANIZADO ROSCADO
2 118 PZAS, | 20.870] 620 207551 TUBO DE &' DIAM. NOMINAL 0.322° | ABO0 B |ERW| NA NA NiA
' 207550 TUBD DE 6" DIAM, NOMINAL 0322" | AS00 B | ERW| NA WA NIA
197334 TUBO DE & DIAM. NOMINAL 0.322" A500 B |ERW| NA NiA A
297311 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0322 | ABM0 8 |ERW]| NA NA WA
297312 TUBG DE 8° DIAM. NOMINAL 0.322" AB00 B |ERW]| NA NA NA
COMPOSICION QUIMICA SRUEBAS FISICAS
No. COLADA ¢ Mn P ) Si Cu | Cr | Ni | Mo | ¥ LIMITE ELASTICO {PS1) ULTIMA TENSION (PST) % ELONGACION
204950 0095 | 0330 | 0021 | 0.012] 0006 | 0.017 | 0.023 | 0.020 | 0.003 | 0.002 56166 56754 39%
297551 0480 | 1.170 | 0018 | o.00a| 0.286 | 0.020 | 0.021 | 0.028 | 0.006 | 0.005 52688 81300 40%
NiA 85620 A
297550 01706 | 1430 | 0016 | 0.006] 0.276 | 0.020 | 0.016 | 0.025 | 0.005 | 0.005 56083 76834 36%
NA 78300 NIA
197304 0470 | 1.140 | 0014 | 0003 | 0270 | 0.020 | 0.020 | 0.029 | 0,008 | 0.003 56190 75694 2%
NiA 81802 NIA
297311 0.170 1430 | 0017 {0007 ] 0324 | 0020} 0.017 | 0.020 | 0.005 | 0.003 61606 80489 39%
, NA 83573 NA
297312 0470 | 1410 | 0010 | 0005 | 0289 | 0.020 | 0.015 | 0.027 | 0.006 | 0.003 200409 76004 40%
NA 78205 WA
]

EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, $.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA GALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUER
EN REFERENCIA, LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI

CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

CERTIFICADCS, SON RETENI

IENTOS DEL PEDIDO
S EN LOS
DEC#. ES SOLO

PYTCO, S.A. DE C.V, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFAGTURADOS CUMPLIENDC CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HASIEN%DO ?BADOS

OBSERVACIONES:

ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. PCR UN PERIOQDO DE & ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE P‘(T(?f
CEl ]‘
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