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CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 68-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICC
No. DE PEDIDO: N 3572
FECHA. 13/01/2011
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COMPOSICION QUIMICA. PRUEBAS FISICAS :
C Mn P s Si Cu cr | M Mo | Vv LIMITE ELASTICO (PS) 4_ ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
0.083 0.& 0019 | 0008} 0118 | 0,020 | 0.026 | 0.023 | 0.007 | 0.002 85208 L 74521 36%
206128 0.086 0870 | 0026 |0008| 0134 0.020 | 0.023 | 0.023 | 0.007 | 0.005 70433 ‘ : 78329 36%
107498 0.072 0680 | 0011 |0.009| 0010 | 0.020 { 82988 71482 30%
107499 0067 | 0681 | 0015 008 | 0.014 | 0020 82200 71150 il 36%
107500 | 0087 0861 | 0017 004 | 0.128 | 0.020 64248 89602 , 39%
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PYTCO, $.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDJ SI00 APRO

EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INGLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIM
EN REFERENCIA, LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, 8
ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA. ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SQUICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE P
CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. |
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