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FECHA: _ 3110172011 — ; S ‘ s '
PART.| CaNT. | umpAD "&" Loy | No-coLADA DESCRIPCION oy | Eseec. | orano | TRO PREGION | RECUBRWMENTO | ReqESPECIALES
1 127 PZAS. | 22480 820 1 208421 “TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" AB3 8 | ERW! 1780 BARNIZADO UsQ

709652 | TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL_ 0.280" 753 B |ERW] 1780 BARNIZADO ' 1)
100888 TUBO DE 6* DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B [ERW| 1780 _BARNIZADO _uso
108801 TUBO DE 6 DIAM, NOMINAL 0.280° A53 | B |ERW| 1780 BARNIZADO (180
706481 |  TUBODE 6 DIAM NOMINAL 0280° | AS3 | B ERW| 1780 BARNIZADO TS0
106803 ~TUBO DE 6' DIAM. NOMINAL 0.260° | A3 B | ERW| 1780 BARNIZADO LISO
200411 ~ TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.250" A53 B JERW] 1780 |  BARNIZADO 1iS0
« 107328 " TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL | 0.280" A53 B |ERW| 1780 BARNIZADO 150
) ‘ T 107324 TUBO DE 6 DIAM, NOMINAL D280 | AB3 B | ERW| 1780 BARNIZADO LSO
] T 208353 TUBO DE 6 DIAM, NOMINAL 0.280° A53 B |ERW| 1780 BARNIZADO | ~ LSO
2 10 PZAS, | 1200 | 6.0 168015 TUBO DE 6" DIAM, NOMINAL | 0.es" | A8 B |ERW| 1190 BARNIZADO LisO
COMPOSICION QUIMICA. ‘ PRUEBAS FISICAS

Ne. COLADA [+ Mn P i S St | Cu | Cr Nl Mo |V T LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION {PSI) % ELONGACION
208421 5176 | 1409 | 0025 | 0008 | 0300 | 0:020] 0.024 |-0.014 | 0.011 | 0,005 ] 86898 82604 42%
109952 0,480 1,130 | o018 | 0oos| 0271 | 0020 0026 0.020 | 0.008 | 0.004 TesB02 79252 42%
108889 0470 | 1420 | 0017 | 0.004 | 0292 | 0020 ] 0018 | 0.016 ] 0.007 | 0.003 85200 . 78350 3%
108691 0470 | 1.420 | 0017 10004 | 0286 | 0.020 | 0.017 | 6.018 | 0.007 | 0.002 83760 79430 39%
208487 0480 | 1130 | 0017 | 000A| 0270 | 0020] 0022 0015] 0004 ] 0.002] 62300 ‘ 78450 38%
08803 5470 | 1.150 | 0018 | 0,005 | 0.285 | 0,020 | 0.018 | 0.021| 0.008 [ 0.002| 67669 _ 78926 0%
200411 0470 | 1,170 | 0015 | 0.005 | 0289 | 0020 | 0.027 | 0.018 | 0.008 | 0.004 88628 _ 80817 3%
107328 0170 | 1.120 | 0016 | 0008 | 0.204 | 0.020 ] 0.021 | 0.021 | 0.010 | 0,002 67100 , 78450 3%
107324 o178 | 1440 | 0025 | 0.002| 0.300 | 0020 | 0620 | 0020 | 0.008 | 0.008 62608 76720 2%
209353 0470 | 1430 | o022 | 00051 0209 100200016 | 0.017 | 0.007 | 0.004 67895 ] 80409 30%
108015 0480 | 1430 | opia | 0007 | 0289 | 0.020 | 0.020 | 0017 | 0.007 | 0.004 81780 ‘ 0913 %

PYTCO, SA DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBADESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIEN!
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN.LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLAPYTCO, SA.DE CNV. EN LA ADMINISTRACION DE LA'CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERI
N REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE'LOS PLANES DE INSPECCION ¥ PRUERAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, S
ARCHIVOS DE PYTCO, 8:A. BE C.V, POR UN PERIODO DE 5 ARCS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYT!
_ ‘CON.EL GLIENTE INDICADD EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES:
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CERTIFICADO DEL PRODUCTO

QERSEICADO No: 17635

N&WRM: 17635 -~

=l PYTCOssaoscv
HOJA:2 DE: 2 ]
DEPTO. DE CALIDAD

CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA DE CV ) .

PREPCON: AV VALLEDELAS ALAMEDNS 800 CERTIFICADO
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

No. DE PEDIDO: N 3747

FECHA: 31/01/2011 , ; ) ! »

part.| cant. | umoao | O m No. GOLADA DESCRIPCION w EspEC. | GRADO | TIPG m RECUBRIMIENTO | REQ. ESPECIALES

3 74 PZAS. | 2.500 | 640 106784 TUBO DE 2" DIAM. NOMINAL 0.154° | AS3 A |ERW| 2300 BARNIZADO ROSCADO

4 | 182 | PzAs, | 1060 | 640 106585 TUBO DE 34" DIAM, NOMINAL ona | A8 | A |ERW]| 700 GALVANIZADO ROSCADO

5 111_| PzAS. | 3.750 | 640 192268 TUBO DE 2° GIAM, NOMINAL 0.154" A53. A | ERW| 2300 BARNIZADO ()

o i S %)
" COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS _

No. COLADA c | Mn P s Sl | Cu | Cr | Ni | Mo | ¥ LIMITE ELASTICO (P81} ULTIMA TENSION (P8 % ELONGACION
106764 0076 | 0827 | 0020 | 0.004| 0.141 | 0.020 ] 0.023 | 0.018 | 0.007 | 0.006 54164 67468 4%
106885 ooes | 0330 | o008 | 0013 | 0.008 | 0.029 0023 | 0022 | 0,003 | 0.001 42300 58150 8%
162286 0.002 | 0.330 | 0.011 | 0.008 | 0,007 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.004 | 0,001 | 56150 88100 36%
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PYTCO, $.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON
ENTODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE CV.

EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMI

ARCHIVOS DE PYTCO, 8.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE F
CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES: ‘

LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO BIDO AP
EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CONLOS REQUERIM
PLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS,

F-4.10-14a




