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TULTITLAN EDO. DE MEXICO

No. DE PEDIDO: N 5022 E "
FECHA: 23/11/2011 i
PART. CANT. UNIDAD I:::so) L&’:s No. COLADA DESCRIPCION ECSE:EUSL(;; ESPEC. | GRADO | TIPO ';:if:;:; RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 171 PZAS. 29670 | 6.20 118140 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
218122 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
218125 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
118142 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
118265 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
118139 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
118123 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
118141 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA (o] Mn P S Si Cu Cr Ni Mo \") LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
118140 0.170 1.150 | 0.015 | 0.006 | 0.300 | 0.029 | 0.017 | 0.022 | 0.007 | 0.002 70784 84023 36%
218122 0.175 1137 | 0.020 | 0.006 | 0.286 | 0.030 | 0.019 [ 0.021 | 0.007 | 0.004 68893 82402 41%
218125 0.187 1.159 | 0.016 | 0.005 | 0.301 | 0.021 | 0.024 | 0.021 | 0.004 | 0.005 68961 83622 39%
118142 0.172 1140 | 0.011 | 0.006 | 0.282 | 0.027 | 0.014 | 0.023 | 0.009 | 0.002 69163 83483 37%
118265 0.170 1148 | 0.012 | 0.004 [ 0.289 | 0.025 | 0.000 | 0.022 | 0.008 | 0.002 68288 80118 39%
118139 0.172 1169 | 0.012 | 0.005| 0.286 | 0.024 | 0.017 | 0.024 | 0.009 | 0.004 72145 85823 36%
218123 0.175 1153 | 0.016 | 0.007 | 0.296 | 0.025 | 0.018 | 0.017 | 0.007 | 0.002 65756 80216 41%
118141 0.177 1.155 | 0.020 | 0.005| 0.282 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.009 | 0.004 67258 80870 41%

EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES: CE IC

ING. JOSE AN VILLARREAL
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