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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640
Tel. 01 866 649 1300

CERTIFICADO N°: 20948

PLESA ANAHUAC SA DE CV
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 5687

CLIENTE:
DIRECCION:

CERTIFICADO DEL PRODUCTO | p-pro 0E CALIDAD
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FECHA: 15/02/2012 B | | e
PART. CANT. UNIDAD l(:lfgs:)) L(‘:ﬂ':l:; No. COLADA DESCRIPCION g::EL;L;; ESPEC. | GRADO | TIPO I;Ei(s'!g: RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES |
1| 169 PzAS. [ 12,170 6.40 , 292178 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" | A500 A | ERW N/A ~ NA T na ]
| 2 [ 47 | Pzas. [ 9680 | 620 219269 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" A53 B | ERW| 1220 BARNIZADO | LISO
3 74 PZAS. | 25570 | 6.40 M34657 TUBO DE 2" DIAM. NOMINAL 0.154" A53 A GALVANIZADO ROSCADO
4 273 “ PzZAS. | 2930 | 6.40 212736 TUBO DE 3/4" DIAM. NOMINAL 0.113" A53 A BARNIZADO LISO
e 183 PZAS. | 2,920 | 640 | 414392 TUBO DE 1" DIAM. NOMINAL 0133" | AS53 A BARNIZADO LISO
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| COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS B _I
No. COLADA C Mn P S Si Cu Cr LIMITE ELASTICO (PSH) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
202178 | 0086 | 0310 | 0010 | 0.019 | 0.011 | 0.020 | 0.020 48300 62450 38%
219269 | 0188 | 1.132 | 0.017 0.007 | 0.287 | 0.020 [ 0.020 59745 a 80357 40%
| | N/A 85701 N/A
 M34657 0.050 | 0452 | 0011 |[0004| 0008 | - | - 48522 "
212736 | 0031 | 0163 [ 0.014 | 0.013 | 0.010 | 0.029 | 0.013 - 41484 | 56382 40%
414392 0065 | 0175 | 0011 | 0.014| 0.002 [ 0.025 r 0.016 | 49832 59443 45%
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EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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OBSERVACIONES:

ING. JOSE ANGEL VILLARREAL
GERENTE E:CALIDJ;;D.
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