Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640
Tel. 01 866 649 1300

CLIENTE:
DIRECCION:

__29/02/2012

— v T CO

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 5768

FECHA:

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

—

CERTIFICADO N°: 21046
N°. DE EMBARQUE: 21046

HOJA: 1

DE: 2

= e

— =

UNIDAD T:gs:; No. COLADA DESCRIPCION :::EUSL(;; ESPEC. | GRADO | TIPO I:;i?;gr; RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
“PZAS. 920 111344 TUBO DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" A53 A | ERW]| 700 GALVANIZADO ROSCADO
1 28,190 119501 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" 3 A | 1900 BARNIZADO LSO
219463 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A 1900 BARNIZADO LISO
411397 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A [ 1900 BARNIZADO | LSO
M21827 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A 1800 BARNIZADO LISO
214084 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A 1900 BARNIZADO LSO
212225 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" | A 1900 "BARNIZADO LSO
114940 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A 1900 BARNIZADO ~ LISO
119502 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A 1900 BARNIZADO LISO
114935 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A 1900 | BARNIZADO
114938 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A 1900 BARNIZADO
117000 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL A 1900 I BARNIZADO
- COMPOSICION QUIMICA T PRUEBAS FISICAS
No. COLADA C Mn P Ni | Mo | Vv LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACIO
111344 | 0058 | 0.181 | 0018 0.008 0.026 | 0.007 | 0.001 52100 | 58250 I 7%
119501 0.092 | 0.800 | 0.016 0.117 0.016 | 0.014 | 0.003 62630 | 80167 [ 35%
219463 0079 | 0.790 | 0.018 0.128 0.015 | 0.009 | 0.003 62140 | 77442 35%
411397 0.080 | 0.300 | 0.016 0.010 0.019 | 0.005 | 0.002 59537 67022 |  40%
M21827 0.068 | 0459 | 0.013 | 0.004 | 0.012 e B . — 62686 71491 ' 38%
214084 0079 | 0.833 | 0.012 | 0.008| 0.116 0.016 | 0.010 | 0.003 63256 77975 | 7%
212225 ’L 0.088 | 0330 | 0010 | 0.014| 0.015 0.020 0.001 59483 ' 66543 40%
| 114940 0.090 0.832 [ 0.008 | 0.007 [ 0.127 0.029 | 0.009 59051 | 70862 1%
119502 | 0.079 0.859 | 0.018 | 0.007 | 0.103 0.020 | 0.012 | 0.003 64563 81880 32%
114935 0.084 0.834 | 0.012 | 0.005| 0.110 0.019 | 0.005 | 0.005 60688 80505 36%
114938 | 0079 | 0815 | 0.012 | 0.006 | 0.108 0.023 | 0.007 | 0.002 57830 L 74445 | 34%
[ 117000 | 0064 | 0670 | 0.018 | 0.004 | 0.200 0.024 o.og_lo.poa 64326 78066 38%

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS

ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES SOLO CON
EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES:

PYTCO SADECV.

DEPTO. DE CALIDAD

CERTIFICA

CERTIFICADO

F-4.10-14a
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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640
Tel. 01 866 649 1300

CERTIFICADO N°: 21046
N°. DE EMBARQUE: 21046

HOJA: 2 DE: 2

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE:
DIRECCION:

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 5768

FECHA: 20002/2012 - N ] _ )
PART. CANT. UNIDAD :Egs:; L(i):::; No. COLADA DESCRIPCION EC::EL;L;; ESPEC. [G:ADO TIPO :'Ei?li(;: RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
2 | 200 | Pzas. | 28,190 | 6.20 412248 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL | 0.237" A53 A | ERW| 1900 BARNIZADO LISO
| ] I 412238 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A [Erw] 1900 BARNIZADO LISO
114930 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A |ERw| 1900 BARNIZADO ~LISO
_1' 214918 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A | ERW| 1900 BARNIZADO ~ LIsO |
114937 | TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A | ERW| 1900 BARNIZADO LISO
| B 114928 | TUBO DE 4" DIAM.NOMINAL | 0.237" , A53 | A | ERW| 1900 BARNIZADO ~ LISO
| [ 119503 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A [ERW] 1900 BARNIZADO | LISO
] [ | 218147 | TUBO DE 4" DIAM.NOMINAL | 0237" [ AS3 A | ERW| 1900 BARNIZADO LISO
B B M21829 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A~ [ERwW]| 1900 | BARNIZADO | LISO
B ] M22116 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL * 0237 | As3 | A |ERW| 1900 BARNIZADO LISO
| - ~____COMPOSICION QUIMICA . _ _ '“' PRUEBAS FISICAS B ]
No. COLADA | C | Mn . 2 | S Si V LIMITE ELASTICO (PSI) |' ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
412248 | 0.087 | 0.829 | 0.015 | 0.008 0.002 66767 74956
412238 | 0.092 | 0333 | 0.020 | 0.020 0.002 61164 | 66541 ]
114930 0081 | 0.846 | 0.016 | 0.006 0.002 | 60530 74548
214918 0.095 | 0356 | 0.017 [ 0017 0.002 57980 64722
114937 0.077 | 0.818 | 0013 | 0.008 0.002 5656 D 69094
114928 0.077 0.866 | 0.016 | 0.007 0.002 58960 73379
119503 0.100 0.860 | 0.021 | 0.005 0.005 62345 71344
218147 0.093 | 0.800 | 0.011 | 0.008 0.004 69333 ' 77959
M21829 0.067 | 0.444 | 0010 | 0.004 - 59722 67912 42%
M22116 0071 | 0.466 | 0.012 | 0.004 - 59247 65793 | 44%

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS
DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE

INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES:

EERTiFICA

i PYTCO sapecy

DEPTO. DE CALIDAD
CERTIFICADO

A

ING. JOSE £L VILLARREAL
SERENTE DE CAUIDAD.

F-4.10-14a
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