Libramiento Carios Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640

Tel. 01 866 649 1300

CLIENTE:
DIRECCION:

TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 5777

PLESA ANAHUAC Y CIAS SADE CV
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
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CERTIFICADO DEL PRODUCTO
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CERTIFICADO N°:

21059

N°. DE EMBARQUE: 21059

HOJA: 1

m PYTCO

DE: 1

SADeCV

DEPTO. DE CALIDAD

CERTIFICADO

FECHA: 02/03/2012 — g
PESO | LONG. CEDULA/ PRESION
REQ. ESPECIALE
PART. CANT. UNIDAD (Kgs) (Mts) No. COLADA DESCRIPCION CEPESOR ESPEC GRADO | TIPO PBA(PSI) RECUBRIMIENTO Q S
—— + - =—. e p— & S 2 —_—
1 90 PZAS. 15,520 | 6.20 118140 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" N/A N/A N/A
120053 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" N/A NA N/A ]
2 29 PZAS. 4,490 218349 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.250" N/A N/A N/A
I | ﬁl o
- COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS |
No. COLADA c Mn P S si_ | cu Ni | Mo | LIMITE ELASTICO (PS)) | ULTIMA TENSION (PS) % ELONGACION
118140 0470 | 1.150 | 0.015 | 0.006 | 0.300 | 0.025 0.022 | 0.007 | 0.002 68161 ] 81474 T 40%
120053 0.194 1177 | 0022 | 0.003 | 0.335 | 0.023 | 0.018 | 0.014 [ 0.007 | 0.002 ~ 64367 81264 37%
218349 0.171 1.165 | 0.014 | 0005 [ 0.294 | 0.026 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.002 66992 80337 _ 41%
— 4 |- M— |
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EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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