e — CERTIFICADO N°: 21990

=/l PP T CO> N°. DE EMBARQUE: 21990

Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8.5
Cd. Frontera, Coahuila;: México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1

Tel. 01 866 649 1300
CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 6118

FECHA: 27/06/2012 ) _ -
PESO LONG. CEDULA/ PRESION
: : ; T REQ. ESPECIALE
PART CANT UNIDAD (Kgs) (Mts) No. COLADA DESCRIPCION ESPESOR ESPEC. GRADO | TIPO PBA(PS) RECUBRIMIENTO Q. ES S
: 134 PzAS. |30060| 620 | 223208 TUBO DE 8" DIAM.NOMINAL | 0277 | As3 | B |ERW| 1350 BARNIZADO | LISO
220473 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.277" A53 B |ERW/| 1350 BARNIZADO LISO
121202 | TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.277" A53 | B |ERwW]| 1350 BARNIZADO LISO
| | ~
COMPOSICION QUIMICA T PRUEBASFISICAS
No. COLADA C Mn P S Si Cu Cr Ni Mo Vv LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
| 223208 0.178 1.138 | 0.017 [ 0.005 | 0.280 | 0.019 | 0.015 | 0.016 | 0.006 | 0.001 | 63846 77488 36%
N/A 81853 N/A
220473 0.170 1.120 | 0.016 [ 0.007 | 0.292 | 0.023 [ 0.021 | 0.016 | 0.008 | 0.002 | 61836 | 77161 38%
[ N/A | 81938 N/A
121202 | 0.174 1.115 | 0.018 | 0.004 | 0.293 | 0.023 | 0.024 | 0.017 | 0.007 | 0.002 | 68826 82269 36%
N/A : 85823 N/A
o N |

EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES:

GERENTE CALIDAD.

ING. JOSE ANCE;‘E( VILLARREAL

F-4.10-14a



