ot
AN
B ——
ArEA———

) CERTIFICADO N°: 22088
—ﬂ!“ ' — E ! co S N°. DE EMBARQUE: - 22088
L:bramnento Carlos Salinas de Gortarl No 1500K.m. 8,5

Cd: Frontera, Coahuila; Méxice: C.P, 25640 HOJA: 4 DE: 1

‘Tel. 01 866648 1300
'CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS: SADE CV
DIRECCION:  AV.VALLE DE LAS'ALAMEDAS 66-0

"TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 8355 / 6356

FECHA: 08/07/2012

PART.| GANT. | UNIDAD ?f;g L&’g No. COLADA DESCRIPCION EcsE:EUSL;’? esPec. | GrADO.| TPO ‘;’;i(s;gf; RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 208 PZAS. 153201 640 | 110568 TUBO: DE 3" DIAM: NOMINAL 0.218" AS3 A ERW 2220 BARNIZADO LISO

220249 - TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" AB3 A ERW]| 2220 BARNIZADO LSO

220246 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" AS3 A [ERwW! 2000 BARNIZADO. LISO

220248 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.216" A53 A IERW| 2220 |  BARNIZADO " LISO

189491 TUBO DE 3" DIAM.NOMINAL 0:216" AS3: A | ERW] 2220 BARNIZADO Lso

2 104 | PzAs. 7,860 | 640 220248 TUBO DE 3" DIAM.NOMINAL | 0.216" A500 A ERW N/A N/A N/A
110566 TUBO DE '3 DIAM. NOMINAL 0,216" AS00 A | ERW NJA NIA NIA

220842 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" AB00 A ERW NIA NIA A

3 40 PZAS. 4200 | 640 | 220840 TUBQ DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" AB0O0. A | ERW N/A NIA . NIA
i 411407 TUBO DE 4 DIAM. NOMINAL. 0.237" AB00 A ERW NIA N/A i N/A

COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS )

No. COLADA c Mn P S Si Cu_ | Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSD % ELONGACION
110566 0.077 0818 | 0013 | 0.006§ 0121 | 0.028 ] 0.030 | 0.023{ 0.0061 0.002 66849 78460 ) 30%
220248 | o086 0521 | 0013 | 0.0041 0.178 | 0.225 | 0.023 | 6.023 {-0.003 | 0.002 69048 76789 28%
2202486 0.047 0517 | 0,012 | 0005} bD491 | 0224 | 0:018 | 0.015 | 0.001 § 0.002 61272 76880 31%
220248 0.054 0.521 | 0012 J0.003] 0185 | 0.220] 0.016 | 0.018 |:0.003 | 0.003 68628 80470 30%
189491 0.051 0.180 | 0.011 [ 0012 | 0007 | 0.020 | 0.040 | 0.02¢ | 0.030 | 0.004 " 48100 57950 36%
220248 0,054 0.521 1 0012 | 0.003| 0185 | 0.220} 0.016 | 0.019 | 0.003 | 0,603 68628 80470 “30%
110566 0.077 0818 | 0013 0006 0121 | 0.020 ) 0.030 | 0.023 | 0,006 | 0002 60492 80656 , 35%
220842 0.176 1142 | 0.018 1.0.007 ] 0200 | 0:028 | 0.020 | 0.020 | 0.008 | 0002 63716 " 73911 33%
220840 0.080 0.837 § 0.012 ] 0.008{ 01127 { 0.018{ 0,021 | 0.021 | 0.006 | 0.002 87833 77569 C8%%
411407 1 0087 0323 | o018 | 0010] 0013 | 0.018 | 0.014 | 0.019 | 0.006 | 0.002 61238 72670 37%

L0

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS.PRODUCTOS ARRIBA. DESCRITOS FUERGN MANUFACTURADOS CUMPLIENDG CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIEN X APROBADOS
EN TODAS SUS PRUEBAS £ INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE GALIDAD:QUE DESARROLLA PYTCO, $.A. DE GV, EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO
EN REFERENGIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SOM RETENIDDS EN LOS
ARCHIVOS DE PYTCO, S.A, DE C.V. POR UN PERIODO DE SANOS A PARTIR DE ‘ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DEPYTCO, Sf DEFCV.

EL CLIENTE INDICADO EN-ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES: e ’c?éT !

Y ?i@ SADBECV. L

DEPTO. DE CALIDAD ING. JOSE ANGELIVILLARREAL
CERTIFICADO GERENTE DE GALIAD.

F4,10-14a



