e s CERTIFICADO N°: 22219

__-;T-. I I I " p Y Tco N°. DE EMBARQUE: 22219

Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8.5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 4

Tel. 01 866 649 1300
CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 6454

FECHA: 123/07/2012 . B : : ,

PART. [ CANT. | UNIDAD ';f::; L(?a':g No. COLADA DESCRIPCION Cereon | ESPEC. | GRADO | TIPO E';i‘:’g;:‘; RECUBRIMIENTO | REQ. ESPECIALES
1 175 Pzas. [30930] 620 | 223740 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0280" | A53 | B |ERW| 1780 BARNIZADO | LISO
| 1 224738 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B [ERW][ 1780 BARNIZADO ~ LIsO
' 223739 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL B | ERW| 1780 BARNIZADO | ~ LISO
I | 223151 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" | A53 B |[ERW][ 1780 BARNIZADO ~LISO
| ] F | 223741 | TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 | B [ERW| 1780 | BARNIZADO | LISO.
220971 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.280" A53 B |ERW/| 1780 BARNIZADO LISO
B | ] | 123880 | TUBO DE 6' DIAM. NOMINAL 0.280" | AS53 B [ERW| 1780 | BARNIZADO LISO
2 25 | Pzas. [ 5210 620 | 121194 |~ TUBO DE 8 DIAM. NOMINAL 0.250" A500 B |ERW| NA " N/A N/A

) ] | 124078 | TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" | AS500 B |ERW| NA | NIA N/A -
) COMPOSICION QUIMICA - ' PRUEBAS FISICAS

No.COLADA | ¢ P [ s Si Cul Cr | Ni | Mo [ Vv LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
223740 1. 0.016 | 0.004 | 0.294 | 0.023 | 0.014 | 0.021 o.oosjo.om 63706 _ 78244 34%
224738 1. 0.015 | 0.004 | 0.289 | 0.026 | 0.019 | 0.022 | 0.007 | 0.002 61464 78481 32%
223739 1 0.017 [ 0.003 | 0209 | 0.024 [ 0.014 [ 0.018 | 0.007 | 0.002 63747 80746 34%
223151 1100 | 0.015 | 0.005 [ 0.283 | 0.023 | 0.014 T 0.014 | 0.005 | 0.001 60389 77266 31%
223741 1124 | 0.014 | 0.007 | 0.301 | 0.021 | 0.012 [ 0.015 | 0.007 | o.oozt 58097 _ 77809 34%
220971 1.165 | 0.018 | 0.003 | 0.305 | 0.019 | 0.016 | 0.019 | 0.007 | 0.004 | 68186 84626 ~ 34%
| 123880 1146 | 0.018 | 0.005 | 0.288 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.007 | 0.001 62269 77372 | 34%
121194 1122 | 0.018 | 0.004 | 0.275 | 0.023 | 0.021 | 0.016 | 0.007 | 0.004 60152 76746 33%
: | | | | | N/A | 82900 N/A
124078 1.148 | 0.014 | 0.006 | 0.208 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.004 [ 0.002 | 62644 79510 33%
B | ‘ | | |  NA ' 82523 T NIA

- | 000 —

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO 4 PROBADOS EN
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIQOS BN LOS§ ARCHIVOS

DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES BOLO CONEL CLIENTE
INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. A
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