CERTIFICADO N°: 22454

E?_""I PY —.—CD N°. DE EMBARQUE: 22454

Libramiento Cerlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8.5
Cd. Frontera, Coahuila: México C.F, 25840 HOJA: 1 DE: 1

Tel. 01 866 649 1300
CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADE CV

DIRECCION: AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 88-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

No. DE PEDIDO: N 6448

FECHA: 31/08/2012
PART. | caNT. | UNID&D :'::5‘:; '}?;:f; No. COLADA DESCRIFCION EEEFD;EL; ESPEC. | GRADO | TIPO ‘;gi{sfs:‘; RECUBRINIENTO REQ. ESPECIALES
1 561 PZAS. 11,920 | &.40 224718 TUBO DE 1 1/4" DIAM. NOMINAL 0.140" A53 A ERW 1200 BARNIZADO LISO
M3g104 TUBD DE 11/4" DiAM. NOMINAL 0.140" A53 A ERW 1200 BARNIZADO LISO
128381 TUBO DE 1 1/4" DIAM. NOMINAL 0.140" A53 A ERW 1200 BARMIZADO LISO
88 PZAS. 2230 | 840 123588 TUBO DE 1 1/2" DIAM. NOMINAL 0.145" 453 A ERW 1200 BARMNIZADO LISO
3 65 PZAS. 5,970 | 8.20 288308 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.188" 853 B ERW 920 BARNIZADO LISO
286680 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.188" A53 B ERW 920 BARNIZADO LISO
4 13 PZAS. 4 460 5.20 111658 TUBO DE 5" DIAM. NOMINAL 0.280" 453 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
111857 TUBO DE &' DIAM. NOMINAL g.280" A53 B ERW 1780 BARN|ZADO LISO
211875 TUBO DE &" DIAM NOMINAL 0.280" 453 B ERW 1780 BARNIZADO LISO
5 50 PZAS. 5,040 B.40 125216 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" AS00 A ERW N/A NIA NFA
124237 TUBO DE 4" DIAM. NOMNAL 0.237" A500 A ERW N/A MIA NIA
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P s Si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (FSI) % ELONGACION
224718 0.034 0.254 | 0.018 | 0.009 | 0009 | 0.024| 0.022 | 0018 | 0.002 | 0.003 46576 60031 40%
M39194 0,068 0.430 | 0.010 | 0.012| 0015 = . . ; . 50345 50884 45%,
126391 0.043 0.181 | 0.015 |o0018| 0005 | D016 | 0.012 | 0018 | 0.001 | 0.002 49341 52988 42%
123586 0.052 0.178 | ©0.012 | o008 | 0Q.007 | 0.017 | 0.017 | 0013 | 0.001 | 0.001 54004 82769 34%
288309 0,180 1150 | 0.011 | p.oos | 0340 | 0.020| 0.030 | 0.030 | 0.012 | 0.004 62300 71850 35%
M/A 75300 N/A
286680 0.180 1410 | 0020 | 0.008| 0.315 | 0.020| 0.030 | 0.020 | 0.007 | 0.005 64050 71400 36%
N/A 79450 N/A
111658 0.172 1100 | 0.015 | 0.003| 0311 | 0.020| C.018 | 0.017 | 0.005 | 0.002 64391 78578 41%
111857 0.170 1170 | ©0.018 |0.005| 0303 | 0.020| 0.025 | 0.022 | 0.008 | 0.001 65703 80636 42%
211675 0.172 1100 | 0.018 |0004| 0288 | 0.OZ0| 0.015| 0017 | 0.004 | 0.003 54841 78700 %
125216 0088 | 0.830| 0016 | 0.006| 0128 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.004 | 0.003 51805 70088 37% /" |
124237 0.075 0.846 | 0.020 | 0.007 | 0.112 | 0.024 | 0.020 | 0.016 | 0.008 | 0.005 88786 78457

EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALICAD QUE DESARROLLA PYTCO, 5.A, DE C.V. EN L4 ADMINISTRACION DE LA CALIZAD PARA CUMPLIR CON LOE REQUERIM
EN REFERENCIA LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQU| CERTIFICADOS, SON
ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. PCR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA ESTANDO A DISPOSICICN DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITCQ. EL COMPROMISO DE PYTCO, 5.4/
EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEFTAMOS EL DOZUMENTO ORIGINAL ;

OBSERVACIONES:
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