CERTIFICADO N°: 23223
=|lllI P~ T €O N°. DE EMBARQUE: 23223

Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1

Tel. 01 866 648 1300

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV CERTIF’CADO DEL PRODUC TO

DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALANEDAS 86-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 7083

FECHA: 03/12/2012
PART. | canT. | unipap | PESO [ LONG. | o coLapa DESCRIPCION CEDULA/ | eopec. | grabo | Tipo | PRESION RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
(Kas) | (mts) ESPESOR PBA(PSI)
1 116 PzAS. |30550] 6.20 128445 TUBD DE & DIAM. NOMINAL 0.322" A500 B | ERW N/A N/A N/A
SP42481 TUBO DE & DIAM. NOMINAL 0.322" A500 B | ERW N/A N/A NIA
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P 5 si Cu | cCr Ni | Mo | V LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
128445 0.172 1.121 .02 0.006 | 0271 0.021 | 0.016 | 0.014 | 0.009 | 0.004 53088 80395 36%
NIA 83459 NIA
SP42481 0.075 0.944 | D0.006 | 0.001 | 0.190 | 0.026 | 0.020 | 0.010 | 0.000 | 0.000 61710 76915 36%
NIA 78990 N/A
71

EN TODAS 3US PRUEEAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIE TOS DEL PEDIDO
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FLANES DE IN3PECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SO?; TENIDOS EN LOS

ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S, cv. SOLC CON
EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADD ¥ UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIZINAL

OBSERVACIONES:

DE CALIDAD ING. JOSE ANGEL VILLARREAL
T e GERENTE D& CALIDAD.

F-4.10-14a




