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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5

CERTIFICADO N°: 23236
N°. DE EMBARQUE: 23236

Cd. Frontera, Cozhuila: México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 2
Tel. 01 866 849 1300
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV CERTIFICADO DEL PRODUCTO
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 7083
FECHA: 04/12/2012
PART. | CANT. UNIDAD ':Egsg L(OMT:?' No. COLADA DESCRIPCION E:F?Eusﬁ ESPEC. | GRADO | TIPO ;;i?;cs’z RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 146 PZAS, 29670| B.20 126800 TUBO DE &' DIAM. NOMINAL 0.250" A53 B ERW 1220 BARNIZADO LISO
226775 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" A53 B ERW 1220 BARNIZADO LISO
228776 TUBO DE &' DIAM. NOMINAL 0.250" A53 B ERW 1220 BARNIZADO LISO
223938 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" A53 B ERW 1220 BARNIZADO LISO
123767 TUBO DE 28" DIAM. NOMINAL 0.250" AS53 E ERW 1220 BARNIZADO LISO
124081 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" A53 B ERW 1220 BARNIZADO LISO
225435 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" A53 B ERW 1220 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
Mo. COLADA C Mn P 5 Si Cu Cr Ni Mo \% LIMITE ELASTICO [PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
126800 0.186 1,141 | 0.017 | 0005 | 0290 | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.005 | 0.002 80877 76835 35%
N/A 80485 N/A
226775 0.177 1137 | 0018 | 0006 | 0.281 | 0.023 | 0.021 | 0.015 | 0.005 | 0.004 63708 83561 33%
N/A 85151 N/A
206776 0.188 1166 | 0016 | 0005| 0291 | 0.023 | 0.018 | 0.018 | 0.007 | 0.003 §1140 77895 36%
N/A 81859 N/A
223938 0.170 1129 | 0016 | 0006 | 0.288 | 0.023 | 0.017 | 0.018 | 0.005 | 0.001 50775 80140 35%
N/A 85435 N/A
123767 0.187 1124 | 0016 | 0005 | 0.273 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.005 | 0.001 59354 78735 36%
N/A 82902 N/A
124081 0.173 1120 | 0.016 | 0006 | 0.282 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.004 | 0.002 50314 77844 37%
N/A 79365 N/A
225435 0.181 1.118 | 0017 | 0004 | 0.287 | 0.026 | 0.015 | 0.017 | 0.006 | 0.002 59008 74884 36%
N/A 81033 N/A

i
PYTCO, 5.A. DE C.V. CERTIFICA GUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDOSSIDO APROB

TODAS 8US PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS/DEL PEDIDO EM
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS AFPLICADOS A LA FAERICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIP@S LOS ARCHIVOS

DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION CEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR SSCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCQ, S.A. DEC.V.E

INDICADO EN ESTE CERTIFICADQ Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 2 DE: 2
Tel. 01 B66 649 1300
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CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV C RT’FICADO DEL RODUCTO
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 68-0

TULTITLAN EDO. DE MEXICC
No. DE PEDIDO: N 7083

FECHA: 041212012
PART. | CANT. UNIDAD ':E::)’ "{?ﬂ?’j No. COLADA DESCRIPCION ;sEPDEL;L;é ESPEC. | GRADO | TIPO igi?;g: RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 146 PZAS. 28 670 6.20 211808 TUBD DE 8" DIAM. NCMINAL 0.250" AB3 B ERW 1220 BARNIZADO LISO
225425 TUBD DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" A53 B ERW 1220 BARNIZADO LISO
223199 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.250" AS3 B ERW 1220 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P s Si Cu | cCr Ni | Mo | V LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PS1) % ELONGACION
211808 0.170 1.120 0.016 0.003 | 0.287 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.005 | 0.001 61537 78268 38%
NIA 82445 A
225425 0.188 1.148 0.017 0.005 | 0.297 0.023 | 0.022 | 0.012 | 0.010 | 0.004 50234 78907 36%
N/A 81461 A
223199 0.181 1.160 0.015 | 0.006 | 0299 | 0.026 | 0.012 | 0.013 | 0.004 | 0.002 63502 81474 36%
NIA 85232 N/ &,

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRCDUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENPRO SIDO
EN TODAS SUS PRUEEAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, 5.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOSDEL PEDIDO
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTCS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOE EN LOS

ARCHIVOS DE PYTCO, 5.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DIS0OSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S,Af DE CA/. ES SOLO CON
EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CEXTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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