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Libramiento Carlos Szlinas de Gortari No. 1500 K.m. 8.5

CERTIFICADO N°: 23583
N°. DE EMBARQUE: 23583

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1
Tel. 01 865 649 1300
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV CERT!FICADO L PRODUCTO
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 7262
FECHA: 18/01/2013
PART CANT. UNIDAD ?::S L{?ﬂﬁ:;. No. COLADA DESCRIPCION ECSEF"}EUSL&INR ESPEC. | GRADO | TIPD ';gi?;g:: RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 130 PZAS. 9.170 8.40 M39236 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" AS53 A ERW 2220 GALVANIZADO ROSCADO
2 254 PZAS. 2020 6.40 M42087 TUBC DE 1/2" DIAM. NOMINAL 0.10g" AS3 A ERW 700 BARNIZADO LISO
227356 TUBC DE 1/2" DIAM. NOMINAL 0.109" A53 A ERW 700 BARNIZADO LISO
3 182 PZAS. 1,910 6.40 491338 TUBC DE 3/4" DIAM. NOMINAL 0.113" A53 A ERW 700 BARNIZADO LISO
4 74 PZAS. 2,510 6.40 227780 TUBO DE 2" DIAM. NOMINAL 0.154" A53 A ERW 2300 BARNIZADO LISO
5 126 PZAS. 14680 640 225782 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0.188" A53 B ERW 1190 BARNIZADO LISO
124715 TUBO DE 68" DIAM. NOMINAL 0.188" A53 B ERW 1190 BARNIZADO LISO
225784 TUBO DE B" DIAM. NOMINAL 0.188" A53 B ERW 1190 BARNIZADO LISO
225783 TUBO DE B" DIAM. NOMINAL 0.188" A53 B ERW 119C BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA = Mn P s Si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSH) % ELONGACION
M39236 0.062 0.440 | 0.011 | 0.009 | 0.011 a - ’ . = 58934 68393 36%
M42067 0.052 0.470 | 0.100 | 0.005| 0.01€ : - < 2 . 47926 60249 44%
227356 0.039 0.180 | 0.012 | 0.011| 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.c12 | 0.001 | 0.003 44650 55300 46%
491338 0.099 0.341 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.036 | 0.024 | 0.C22 | 0.005 | 0.002 42300 58150 7%
227780 0.058 0.179 | 0.016 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.018 | 0.C11 | 0.004 | 0.002 50720 63649 47%
225782 0.195 1.141 | 0.012 | 0.006 | 0.298 | 0.023 | 0.023 | 0.€21 | 0.007 | 0.002 69785 83267 31%
124715 0.175 1125 | 0.016 | 0.009 | 0.257 | 0.019 | 0.017 | 0.020 | 0.007 | 0.003 70810 84680 30%
225784 0.186 1.135 0.015 | 0.009 | 0.292 | 0.024 | 0.021 | 0.C16 | 0.008 | 0.002 63670 79588 36%
225783 0.188 1.160 | 0.018 | c.005 | 0.290 | 0.024 | 0.018 | 0.016 | 0.005 | 0.002 67183 81264 34%

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO ZON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO A
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTO

EN REFERENCIA, LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RET

ARCHIVOS DE PYTCO, 5.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOL CITUD POR SSCRITO, EL COMPROMISC DE PYTCO, S.Af DE

EL CLIENTE INDICADO =N ESTE CERTIFICADO ¥ UNICAMENTE ACEPTANMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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