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Libremiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 85
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640

Tel. 01 866 649 1300

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CERTIFICADO N°; 23676
N°. DE EMBARQUE: 23676

HOJA: 1 DE: 1

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No. DE PEDIDO; N 7314
FECHA: 28/01/2013
PART. | canT. | uniDAD ':f::; ‘}%ﬁ No. COLADA DESCRIPCION :;:E”s’gl ESPEC. | GRADO | TIPO ';';i?;gr; RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 88 PZAS. 22430! 620 222162 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" AS500 g8 ERW NIA NiA N/A
126806 TUBC DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" AS500 8 ERW NIA NiA N/A
5084338 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" A500 g ERW N/A NIA N/A
223203 TURO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" AB00 g8 ERW N/A NA N/A
126113 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.322" AS00 B ERW NIA NA N/A
2 306 PZAS. 8,550 6.40 123586 TUBO DE 1 1/4" DIAM. NOMINAL 0.140" A53 A ERW 1200 BARNZADO LISO
422861 TUBO DE 1 1/4" DIAM. NOMINAL 0.140" A53 A ERW 1200 BARNIZADO LISO
M34194 TUBO DE 1 1/4" DIAM. NOMINAL 0.140" AB3 A ERW 1200 BARNIZADO LISO
3 44 PZAS. 1,130 .40 228525 TUBO DE 1 1/2" DIAM. NORINAL 0.145" AS3 A ERW 1200 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
Ne. COLADA C Mn P s S Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
222162 0.176 1145 | 0014 | 0.008| 0285 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.013 | 0.004 67905 79300 34%
Ni& 82614 N/A
126806 0.180 1144 | 0017 | 0006 | 0.274 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | D.008 | 0.001 59108 77138 37%
NIA 79738 N/A
5084338 0.073 0.926 | 0007 |D0001| 0207 | 0.036| 0.020 | 0.001 | 0.000 | 0.001 84814 77594 33%
N/A 80712 N/A
223203 0.170 1.141 0.015 | 0.007 | 0.274 | 0.022 | 0.016 | 0.015 | 0.005 | 0.003 80776 77877 35%
NIA 81004 N/A
126113 0.185 1118 | 0010 | 0.004| 0282 | 0.026 | 0.018 | 0.016 | 0.007 | 0.001 50168 79910 36%
N/A 84939 N/A
123586 0.050 0178 | 0012 | 0009 | 0007 | 0.017| 0.017 | 0.013 | 0.001 | 0.001 56926 66241 43%
422861 0.042 0193 | 0013 | 0014 | 0.022 | 0.029| 0.019 | 0.016 | 0.001 | 0.002 58015 68458 34%
M34194 0.068 0430 | o010 |o0012| 0015 - . - 3 - 50345 59884 45%
229525 0.043 0.188 | 0017 | 0014 | 0014 | 0.025| 0.018 | 0.018 | 0.006 | 0.002 49731 61523 44%

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS FRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERCON MANUFACTJURADOS CUNMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRTA, HABIENDD SIDO APRCBADOS EN
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARRDLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMENTOS DEL PEDIDO EN
REFERENGIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEEAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS
DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ARIOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISG DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES SOLO CON EL CLIENTE
INDICADO EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.
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