CERTIFICADO N°: 23800
""I . . . Co N°. DE EMBARQUE: 23800
Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 Km. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25840 HOJA: 1 DE: 1

Tel. 01 BBE 649 1300
CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV

DIRECCION:  AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS 86-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICC

No.DE PEDIDO: N 7448

FECHA: 21/02/2013
pART. | cant. | unpaD ’;E::}' "“:::5‘ No. COLADA DESCRIPCION :;PDEUS"& ESPEC. | GRADG | TIFO i’;i(s;?s: RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 390 PZAS. |31760| 6.40 1785489 TUBO DE 3 DIAM. NOMINAL 0.218" AS53 A ERW 2220 BARNIZADO LISO
291766 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" AS53 A ERW | 2220 BARNIZADO LISO
403110 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" AS3 A ERW | 2220 BARNIZADO LISO
127327 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" A53 A ERW | 2220 BARNIZADO LISO
210224 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" A53 A ERW 2220 BARNIZADO LISO
403410 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" A53 A ERW | 2220 BARNIZADO LISO
183231 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" AB3 A ERW | 2220 BARNIZADO LISO
217316 TUBO DE 2" DIAM. NOMINAL 0.218" A53 A ERW | 2220 BARNIZADO LISO
226573 TUBO DE 2" DIAM. NOMINAL 0.218" AS53 A ERW | 2220 BARNIZADO LISO
210042 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" AS53 A ERW | 2220 BARNIZADO LISO
210393 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.216" AS3 A ERW | 2220 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Nn P s Si Cu cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PS1) % ELONGACION
178848 0.077 0650 | 0012 | 0004} 0174 | 0210 | 0.020| 0020 | 0.006 | 0.003 54350 71450 35%
291766 0.054 0.660 | 0.012 | 0.008{ 0.012 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.004 | 0.003 58321 71481 3%
403110 0.084 0345 | 0.013 | 0.013| 0.008 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.008 | 0.003 59821 66502 40%
127327 0.075 0.560 | 0.015 | 0.004| 0177 | 0221 | 0.023| 0.014 | 0.003 | 0.002 84177 77844 32%
210224 0.096 0850 | 0.019 | 0.008| 0.130 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.009 | 0.003 84743 76364 31%
403410 0.093 0324 | 0014 | 0014] 0015 | op18| 0.018| 0.021 | 0.004 | 0.003 58708 691€3 40%
183231 0.043 0685 | 0016 | 0.010] 0.008 | 0,010 | 0.012| 0.017 | 0.002 | 0.004 58483 70184 36%
217316 0.080 0,685 | 0.014 | 0.005| 0123 | 0.015| 0.011 | 0.018 | 0.004 | 0.002 58418 72748 30%
226573 0.069 0561 | 0.015 | 0.003| 0.181 | 0.233 | 0.023 | 0.019 | 0.005 | 0.003 67925 81331 35%
210042 0.075 0.840 | 0.013 | 0.004 | 0.134 | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.007 | 0.004 80250 78385 38%
210393 0.083 0.851 | 0.017 | 0.007 | 0.108 | 0.020 | 0.017 | 0.021 | 0.006 | 0.003 58337 76652 33%

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA TABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQJI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS
DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODC DE 5 ANQS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDC A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCOQ, S.A. DE CV. ES SOLO CON EL CLIENTE
INDICADOQ EN ESTE CERTIFICADQ Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

OBSERVACIONES: : ; CERTIFICA

ING_JOSE ANGEE; VILLARREAL

GERENTE DE CALIDAD.
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