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CERTIFICADO N°: 23912

I =" g e a» ) N°. DE EMBARQUE: 23912

Libramiento Carlos Salinas de Gortari Mo. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P.25840 HOJA: 1 DE: 1

Tel. 01 BGE 649 1300
CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV

DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 68-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICG

No.DE PEDIDO: N 7468

FECHA: 21/02/2013

PART. | canT. UNIDAD Tf:‘:; "(i"‘:‘f; No. COLADA DESGRIPCION :SEPDEUS’“;; ESPEC. | GRADO | TPO ’;';i?;g:‘; RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 26 PZAS. 3790 | 1280 231128 TUBO DE 3" DIAM. NOMINAL 0.218" AS53 A Exw | 2220 BARNIZADO LISO
2 270 PZAS. |z27970| &.40 120303 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" AS53 A EIW 1900 BARNIZADO LISO
SQB2414 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A E3W 1900 BARNIZADO LISO
SQB62411 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A ERW 1900 BARNIZADO LISO
104591 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A ERW 1900 BARNIZADO LISO
123532 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A ERW 1900 BARNIZADO LISO
420768 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" AB3 A ERW 1900 BARNIZADO LISO
220547 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A ERW 1900 BARNIZADO LISO
220247 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" A53 A ERW 1900 BARNIZADO LISO

COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS

No. COLADA £ Nn P s Si Cu cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (PSI) % ELONGACION
231128 0.081 0.874 | 0.021 | 0.008| 0.113 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.004 | 0.003 63832 80382 33%
120903 0.078 0.846 | 0.019 | 0.004 | 0.143 | 0020 | 0.029 | 0.015 | 0.004 | 0.002 58193 79091 31%
5Q62414 0.070 0.850 | 0.007 | 0.001 | 0.204 | 0.018 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.001 84350 78650 31%
S5Q62411 0.072 047 | 0008 | 0.001 | 0.199 | 0.018 | 0.010| 0.010 | 0.000 | 0.001 74280 80932 33%
104991 0.049 0.660 | 0.009 | 0.004| 0.180 | 0.220 | 0.018 | 0.035 | 0.008 | 0.003 55015 76835 38%
123532 0.091 0330 | 0026 |00%4] 0010 | 0020 0020 0.020 | 0.001 | 0.003 51481 70480 35%
420768 0.100 0.250 | 0.010 | 0.011] 0.020 | 0020 0010 0.020 | 0005 | 0.001 55808 4110 41%
220647 0.075 0624 | 0015 |0.008| 0135 | 0021|0017 0.017 | 0.004 | 0.002 83800 72012 i
220247 0.041 0535 | 0013 | 0004 | 0183 | 0021 [ 0.016 | 0.017 | 0.003 | 0.002 59483 70238 32%

PYTCO, S.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUZRON MANUFACTURADOS CUMPLIENDD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA. HABIENDO SIDO APROBADOS EN
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A, DE C.V. EN LA ADMINISTRAC/ON DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION OE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVDS
DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERICDO DE 5 ANOS A PARTIR OE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE CV. ES SOLO CON EL CLIENTE
INDICADO ENESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTZ ORIGINAL.

OBSERVACIONES: CERTIFICA
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ING. JOSE'A ILLARREAL
GERENTE DE CALIDAD.
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