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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640

Tel. 01 B66 649 1300

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 85-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CERTIFICADO N°: 24023
N°. DE EMBARQUE: 24023

HOJA: 1 DE: 1

No. DE PEDIDO: N 72862
FECHA: 05/03/2013
PART. CANT. UNIDAD :‘KE::; L{i:::; MNo. COLADA DESCRIPCION :SEF?ELJSngt ESPEC. | GRADO | TIPO zgi?:gg RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
1 38 PZAS, 2070 | 640 484782 TUBO DE 2 1/2" DIAM. NOMINAL 0.203" A53 A |ERW| 2500 BARNIZADO ROSCADO.
26 PZAS. 1850 | 840 102339 TUBD DE 3" DI&M. NOMINAL 0.218" AB3 A | Erw| 2220 BARNIZADO ROSCADO
3 144 PZAS. | 24860| 620 231887 TUBD DE 6" DI&M. NOMINAL 0.280" 453 B |ERwW| 1780 BARNIZADO LISO
231744 TUBD DE &' DIAM. NOMINAL D.280" A53 B |Erw| 1780 BARNIZADO LISO
231745 TUBO DE &" DIAM. NOMINA_ 0.280" A53 B |Erw| 1780 BARNIZADO LISO
231741 TUBO DE 8" DI&M. NOMINA_ 0.280" A53 8 |Erw| 1780 BARNIZADO LIsO
231739 TUBO DE 5" DIAM. NOMINA. 0.280" AS53 8 |ERwW| 1780 BARNIZADO LISO
225775 TUBO DE &" DIAM. NOMINA_ 0.280" AS53 3 |=Rw| 1780 BARNIZADO LISO
4 91 PZAS, 970 .40 105884 TUBC DE 3/4" DIAM. NOMINAL 0.113" AS53 A |ERW 700 BARNIZADO LSO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA C Mn P S Si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION (P51} % ELONGACION
484782 0.040 0.250 | 0.010 [ 0.010| 0.008 | 0.040 | 0.040 | 0.013 | 0.003 | D002 42100 58750 38%
102338 0.080 | 0860 | 0020 [0010| 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.020 [ 0.005 | 0.003 58581 74525 3%
231887 0.178 1142 | 0.017 [0005]| 0294 | 0.020 | 0.015 | 0.014 | D002 | DOO3 82728 79785 35%
231744 0.180 1125 | 0.015 | 0005 | 0.281 | 0.025 | 0.021 | 0.021 | 0.005 | 0.002 83912 77825 33%
131745 0.185 1.180 | 0015 | 0.004 | o200 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.001 56454 78583 %
231741 0.189 1.145 | 0.014 | 0.005| 0290 | 0.01s | 0.023 | 0.018 | 0.005 | 0002 66242 80803 3%
231739 0.124 114« | 0016 | 0.005 | 0.280 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | 0.009 | 0.003 £5944 79843 34%
225775 0.198 114« | 0015 | 0002 | 0288 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.005 | 0.001 84734 80353 %%
195884 0.081 0323 | 0020 | 0008 | 0015 | 0.029 | 0.025 | 0.023 | 0.009 | 0.003 45781 §1240 37%

PYTCO, S.A, DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ZSPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS EN
TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS FLANES DE CALIDAD QJE DESARROLLA PYTCO, 5.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTCS DEL PEDIDO EN
REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCICN ¥ PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS ACUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS
DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERICDO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDC A DISFOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE G.V. ES SOLO CON EL GLIENTE
INDICADO EN ESTE CERTIFICADC Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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