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Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
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CERTIFICADO N°: 24571
N°. DE EMBARQUE: 24571

Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 2
Tel. 01 866 649 1300
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV CERT,FICADO DEL PRODUCTO
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 56-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No.DE PEDIDO: N 7677
FECHA: 23/05/2013
PART. | canT. | uniDAD ngss '}?ﬁl‘? No. COLADA DESCRIPGION g::EUslg; espec. | GraDO | TIPO ﬁ';if’;gg RECUBRINIENTO REQ. ESPECIALES
122 PZAS. 1,960 8.40 133100 TUBO DE 1" DIAM. NOMINAL 0.133" 453 A ERW 700 BARNIZADO LISO
2 40 PZAS. 4,120 8.40 228520 TUBD DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" 453 A ERW 1300 BARNIZADO LISO
229522 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" 453 A ERW 1900 BARNIZADO LISO
127334 TUBO DE 4" DIAM. NOMINAL 0.237" 453 A ERW 1900 BARNIZADO LISO
3 102 PZAS. 2,210 5.40 42286° TUBD DE 1 1/4" DIAM. NOMINAL 0.140" 453 A ERW 1200 BARNIZADO LIso
4 132 PZAS. 3,430 5.40 227782 TUBD DE 11/2' DIAM. NOMINAL 0.145" 453 A ERW 1200 BARNIZADO LISO
5 122 PZAS. 1,860 5.40 227079 TUBO DE 1" DIAM. NOMNAL 0.133" A500 B ERW N/A NIA NIA
8 55 PZAS. 8,660 5.20 218121 TUBO DE 8" DIAM. NOMNAL 0.250" 453 E] ERW 1580 BARNIZADO LISO
118671 TUBO DE 8" DIAM. NOMNAL 0.250" 453 B ERW 1580 BARNIZADO LISO
222178 TUBO DE &' DIAM. NOMINAL 0.250" A53 E] ERW 1580 BARNIZADO LISO
214565 TUBO DE &' DIAM. NOMINAL 0.250" A53 8 ERW 1580 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P ] Si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (P3I) ULTIMA TENSION (P51) % ELONGACION
133100 0.046 0.186 | 0.014 | 0.020| 0005 | 0.028 | 0.018 | 0.021 | 0.001 | 0.001 50597 69872 36%
229520 0.083 0.825 | 0.016 | 0.008| 0132 | 0.023] 0.031 | 0.017 | 0.004 | 0.002 54326 81189 34%
229522 0.081 0.826 | 0.017 | 0.005| 0135 | 0.025| 0.017 | 0.017 { 0.003 | 0.003 52637 78604 32%
127334 0.074 0.680 | 0.015 | 0.008 | 0011 | 0.026 | 0.012 | 0.011 | 0.002 | 0.002 52411 80731 35%
422861 0.042 0.193 | 0.013 | 0014 | 0022 | 0.02¢ | 0.019 | 0016 | 0.001 | 0.002 58015 88458 34%
227782 0.045 0.176 | 0021 | 0.011| 0007 | 0.024 | 0.017 | 0.016 | 0.005 | 0.001 51269 68188 38%
227078 0.063 0.181 | ©.014 | 0013| 0007 | 0.008 | 0.014 | 0013 | 0.001 | 0.002 47492 59805 41%
218121 0.177 1.148 | ©0.021 | 0.005| 0305 | 0.021| 0.019 | 0.018 | 0.006 | 0.005 87925 85800 33%
118671 0.175 1.108 | 0.018 | 0005| 0296 | 0.02¢ | 0.020 | 0.02¢ | 0.006 | 0.002 86773 80552 42%
222178 0.182 1.140 | 0.011 | o004 | 0281 | 0.020 | 0.015| 0.016 | 0.004 | 0.001 63956 78693 37%
214585 0.170 1.100 | 0015 {0008 | 0288 | 0.023 | 0.012 | 0.017 | 0.008 | 0.002 54226 78286 41%

FYTCO, 8.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADQOS CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, 8.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD FARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS LANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS
ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA. ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISC DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES SOLO

CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADC Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

OBSERVACIONES:

CERTIFICA

F-4.10-14a
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pY . co N°. DE EMBARQUE: 24571

Libramiento Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m. 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 2 DE: 2

Tel. U1 866 648 1300
CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS SADECV

DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 88-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO

No. DE PEDIDO: N 7677

FECHA: 23/05/2013
PART.| CANT. | UNIDAD Zf::]’ 'ﬁ’:ﬁ No. COLADA DESCRIPCION ESEF?EUSL;; EsPEC. | GrADO | TIPO ';';;S;‘?Sg RECUBRIMIENTO REQ. ESPECIALES
7 55 PZAS. 8,620 6.20 223198 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 0.188" A53 B ERW 920 BARNIZADO LISO
222157 TUBO DE 8' DIAM. NOMNAL 0.188" 453 B ERW 920 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA PRUEBAS FISICAS
No. COLADA c Mn P 5 si Cu Cr Ni Mo v LIMITE ELASTICO (PSI) ULTIMA TENSION {PSI) % ELONGACION
223198 0.178 1118 | 0015 | 0.004 | 0285 | 0.024 | 0.018 | 0022 | 0.007 | 0.002 58987 771861 36%
N/A 79162 NAA,
222157 0.177 1136 | 0.014 | 0007 | 0272 | 0.023| 0.016 | 0014 | 0.012 | 0.004 52303 81873 34%
N/A 85821 N/A

FYTCO, §.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS FUERON MANUFACTURADOS CUMPLIENDC CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO APROBADOS
EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LDS REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO
EN REFERENCIA. LOS REGISTROS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN LOS
ARCHIVOS DE PYTCO, S.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES SOLO
CON EL CLIENTE INDICADQ EN ESTE CERTIFICADO Y UNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

OBSERVACIONES: CERTIFICA
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