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CERTIFICADO DEL PRODUCTO

CERTIFICADO N
N°. DE EMBARQUE; 26258

HOJA

26256

DE: 1

CLIENTE: PLESA ANAHUACY CIAS SADECVY
DIRECGION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS 68-0
TULTITLAN EDO. DE MEXICO
No6. DE PEDIDO: N Bo06
FEGHA: 204122013 o
PaRT. | CANT, | UNIDAD P(ﬁglo L?ﬂ’;’f' to. COLADA DESCRIPCION gng”SL;\F’z ESPEC. | GRADD | 50 ';giffs: RECUBRIMENTO. | REQ. ESPECIALES
1 132 PzAS. [zoe20| 12.20 SP57928 FTRDE DE 6" x 4° 0.188" A 500 B | ERW NiA NiA Ty
§001516 PTRDE DE & x 4" 0,188 AS00 B §ERW WA NiA N/A
COMPOSICION QUINHCA. PRUEBAS FISICAS
No. COLADA ¢ N P 5 E = Mo | Vv LIMITE ELASTICO (P5)} MLTIMA TENSICH (B5H % ELONGACION
SP57829 0,072 0351 0,005 | 0001|0492 | boze: 10} 0.000 | 0.000 £4000 76200 34%
5G01519 0.077 . | o83 1 o008 | poot 10083 | 0017 ‘L 5.000 § 0.000 74700 78800 33%

PYTCO, §.6. DE €.V, GERTIFICA QUE LGS PRODUGTOS ARRIBA DESCRITOS FUEROM MANUFACTURADOS GUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICARION ARRIBA. i})ESCRIi’A HABIENDO: SiDO'
APROBADOS EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECGIONES INELUIDAS BN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, §.A. DE GV, EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIRCON LOS
REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN REFERENGM. LOS REGISTROE DBTENIDOS £N EL CHMFLIMIENTO DE LOS PLANEE DE. INSPECCION ¥ PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOE PRODUCTOS. AQUL
CERTIFICADOS, SCN RETENIDOS EN LOS ARGHIVOS DE PYTCO, 5.5, DE C.V, POR UN PERIDCO DE 5 ANDS A PARTIR BE ESTA PECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA BOLISITUD POR ESGRITO. EL
CONPROMISO,DEPYTCO, §.A. DE GV, ES S0LO CON EL CLIENTE INDIGADD EN ESTE CERTIFICADO Y LNICAMENTE AGEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL,

QBSERVACIONES:

CERTIFIGA

T rg 10144



