=

Libramiante Carlos Salinas de Gorarf No, 1500 Km, 8.5

CERTIFICADO N°;
N°. DE EMBARQUE: 26258

26259

Gd. Frontera, Coahuil; México O.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1
Tet, &1 868 649 1300
GLIENTE: PLESA ANAHUAG Y CIAS SA DE GV o
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0
TULTITLAN B0, DE MEXICO
No. DE PEDIDO: N 8098
FEGHA: 201122013 _
' 1 e PESO | LONG. CEDULA PRESION CUBRIMIENTO | REQ. ESPECIALES
pART, | CANT, | uNODAD oy S No. COLADA DESGRIFGION copsor | E9PEC | sRapo | weo | iiTl | RE G
4 i3y PZAS. agonol| 1220 BQo1818 PTRDE DE 8" x 4" 0.188" A 50D 8 ERW A N/A NIA
COMPOSICION GUIMIEA PRUERAS FiSICAS i _
No. COLADA C ffin P s 33 Cu Lr 3] Mo v LIMITE ELASTICO (PSH _Ui.'ﬂ{ﬁA TENSION {PSI1) "%, ELONGACION
8Q01518 0.077 C.968 | 0.008 | 0.001 | 0:183] 0.017 | 0,020.§ 0.010 | 0.00a [ 0.000 71700 78300 83%

PYTCR, 6.4, DE GV, CERTIFICA QUE. LOS PROCGUSTOS ARRIBA DESGRITOS FUERON MANUFACTLIRADDS CUMPLii—ZNDD CON 1L0$ REQUERIMIENTOS O LA ESPECIFICACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDG

ABROBACOS EN TODAS BUS PRUEBAS E INGPECTIONES INCEUIDAS. EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, B.A. DE GV EN LA ADMINISTRACION DE LA GALIDAD PARA CUMPLIR GON LOS
REQUERIMIENTCS DEL PEDIDO EN REFERENC[A LOS REGISTROS QBTENIDOS EN EL CL_EMPI_.IMIENTO OE L0OS PLANES DE IMSPECCICN Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE Los PRODUCTOS AOLY

CERTIFICADOS, SON RETENIDOS EN 10§ ARCHNOE: DE PYTGO, $.4, DE C.V. POR; UN PERIDDO DE-

GOMPROMISC DE PYTCO, 8.A. DE C.V, ES SOLO CON EL CLIENTE mmcmo EN ESTE ‘CERTIFICADD YUNICAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO DRIGINAL.

ANDS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISFOSIGION DEL GLIENTE; PREVIA SOLICITUG POR ESCRITO. EL

OBSERVACIONES:
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