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CERTIFICADO N°*: 26827

| w =V o e @ ) L . ‘ N°. DE EMBARGUE: 26827

Libramiente Carlos Salinas de Gortari No. 1500 K.m, 8,5
Cd. Frontera, Coahuila; México C.P. 25640 HOJA: 1 DE: 1

Tel, 01_ 866 649 1300
CERTIFICADO DEL PRODUCTO

GLIENTE: PLESA ANAHUIAC Y CIAS SADECY
DIRECCION:  AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0.
TULTITLAN EDC; DE MEXICO
No. DEPEDIDO: N 9423
FECHA: 21/03/2014 _ L .
PART. | CANT. | UNIDAD e | o | No.caLapa DESGRIFGION SeDuL .| espec. GRADO | TIPO ey | RECUBRMIENTD [ REQ. BSPECIALES
1 120 PZAS: |28800] 1220 | 241576 PTRDE 87 x 4" o188 1 Aasoo | B JERWY URAC] T WA N NiA
) ) T 435897 | PTRDE 8" x 4™ 1 o188 '} A500 ] B ERW| A | N/A M E N/A..
RN & i — 245255_3 = F’TR_'DE' g x 4% - 0:188" A 500 | B | ERW- N A 4 N.’A___
T COMPOSICION QUIMICA B PRUEBAS FISICAS
No.COLADA [ ¢ Mn P R T cu - j 1  LIMITE ELASTICO (PS1) _ ULTIMA TENSION {PSI) % ELONGACION
241570 o 008G 008 | 0,027 o 50200 | T 60700 ) L. A% .
435587 . | 0.097 _ 0,007 | 0,018 | 0.0z 0,002 ' 52700, 0300 T 32%
242566 0,082 | 0,020 F 0,028} 0.031} 0.0 0.e01{ . 81700 59200 4%,

PYTCO, §.A. DE C.V. CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA DESGRITOS FUERON MANUFACTURADOS GUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFIGACION ARRIBA DESCRITA, HABIENDO SIDO
APROBACOS EN TODAS SUS PRUEBAS E INSPECCIONES INGLUIDAS EN LOS PLANES DE CALIDAD QUE DESARROLLA PYTCO, S.A. DE C.V. EN LA ADMINISTRACION DE LA CALIDAD PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS DEL PEDIDO EN REFERENC!A. LOS REGISTRCS OBTENIDOS EN EL CUMPLIMIENTC DE LOS PLANES DE INSPECCION Y PRUEBAS APLICADOS A LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS AQUI
GERTIFICADOS, SOM RETENIDOS EN LOS ARCHIVOS DE PYTCO, 8.A. DE C.V. POR UN PERIODO DE 5 ANOS A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A BISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL
COMPROMISO DE PYTCO, S.A. DE C.V. ES S0LO CON EL CLIENTE INDIGADO EN ESTE CERTIFICADD Y UNIGAMENTE ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. '
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